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(téma)

pryžová směs pro těsnící aplikace

Předložená práce se zabývá zkoumáním směsí kaučuků EPDM a NBR s různými typy světlých plniv pro aplikaci v automobilovém průmyslu – pro klimatizační systémy.
Práce obsahuje velmi dobře připravenou a uspořádanou teoretickou část založenou na rešerši obsahující všechny možné použitelné zdroje, od tuzemských odborných časopisů, přes cizojazyčné knihy a impaktované časopisy až po příslušné normy. Práce je celá velmi dobře napsaná, bez chyb, překlepů a dalších formálních nedostatků. 

V praktické části jdou hodnoceny vlastnosti adekvátně vybrané s ohledem na možné použití zkoumaných směsí. Jsou změřeny a představeny výsledky pro oba zkoumané typy kaučuků. Co mi zde však vadí a kazí to výsledný dojem z práce, je úplná absence chybových úseček, což vzhledem k tomu, že většina měření je průměr z více jednotlivých vzorků, považuji za důležité v následném výkladu výsledků. Obzvláště, když například u měření strukturní pevnosti je výsledek získán pouze ze čtyř měření. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji hodnocení  B – velmi dobře.

Dotazy:

Co to je povrchová aktivita částic plniva a čím je ovlivněna?

Proč ploché a protáhlé molekuly mají větší difúzní koeficient než sférické?

Máte nějaké vysvětlení pro výsledek měření permeace pro EPDM (str. 65)?

Můžete říct, zda některá Vámi sledovaná směs je schopná nahradit stávající používanou pro sledovanou aplikaci?

Návrh na klasifikaci diplomové práce:

B – velmi dobře
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