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Posudek diplomové práce


(téma)

efekt modifikace ZnO NA VLASTNOSTI GUMÁRENSKÉ SMĚSI


Cílem předložené diplomové práce bylo vypracovat literární rešerši o sirných vulkanizačních systémech se zaměřením na funkci ZnO, různým způsobem modifikovat vzorek komerčního ZnO, modifikovaný ZnO použít k přípravě kaučukových směsí a proměřit vlastnosti jak získaných směsí, tak i jejich vulkanizátů. 

Rešerše v diplomové práci začíná mícháním gumárenských směsí, zahrnuje popis různých vulkanizačních systémů a podrobně se věnuje oblasti aktivátorů vulkanizace. U aktivátoru ZnO je probrána jeho role ve  vulkanizačním systému, vliv ZnO na vlastnosti vulkanizátů a možnosti snížení koncentrace ZnO v gumárenských směsích.

V experimentální části práce je popsán použitý postup modifikace ZnO, charakterizace získaných částic ZnO, příprava a hodnocení kaučukových směsí a vulkanizátů. Následně jsou diskutovány výsledky jak pro částice ZnO tak i pro připravené kaučukové směsi a jejich vulkanizáty.

Dotazy:

Str.23:          Co je „…ustrnutí v tlaku…“?

Str.38:          „ZnO ve směsi funguje jako odvod tepla nebo chladič, …“?

Str.44:          Co je EV systém?

Str.60:          „Typ: 8GR,…“?

Str.66:          „Celkový kroutící moment se označuje jako S*…“?

Str.66:          „ …ztrátový úhel, který se značí tan δ …“?

Str.69:          Co je to „míra elongace“?

Obecné dotazy:

1) Dochází vlivem silných kyselin a silných zásad skutečně jenom ke změnám tvaru částic ZnO?

2) Proč byla v práci použita neplněná kaučuková směs, která je podle ISO určena k testování kvality bílých plniv? 

3) Proč nebyla do testování zařazena i směs se stearátem Zn?

4) Jak se provádí zkoušky hřetí? Jaký je jejich vztah k dynamickým vlastnostem?

5) Co je na obr. 38-41?

Závěr:

V předložené diplomové práci je v literární rešerši velmi dobře zpracován přehled vulkanizačních systémů a oblast aktivátorů sirné vulkanizace. Pro 

ZnO je probrána hlavně jeho role v průběhu vulkanizace, vliv ZnO na vlastnosti vulkanizátů a možnosti snížení koncentrace ZnO v gumárenských směsích.

Experimentální část obsahuje popis způsobů modifikace vzorku komerčního ZnO, charakterizaci získaných částic ZnO, přípravu a hodnocení kaučukových směsí a vulkanizátů. Na závěr jsou diskutovány výsledky získané pro částice ZnO a kaučukové materiály s jejich obsahem.

Práce obsahuje velký objem experimentálních výsledků, které jsou přehledně zpracovány a mohou sloužit jako podklad k posouzení jednotlivých variant modifikace ZnO.

Zadaný cíl diplomové práce byl splněn.
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