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(téma)

vyhodnocení vlivu typu a množství plniva na výsledné vlastnosti kompozitů surlyn/jíl

Předložená diplomová práce je psána v českém jazyce s celkovým rozsahem 90 stran, bylo čerpáno z 37 odkazů, jež představují odborné knihy a periodika a internetové zdroje. Použitá literatura je jak v českém tak anglickém jazyce. 
V první řadě je třeba poznamenat, že název práce zcela neodpovídá obsahu práce ve smyslu kompozitů, jejichž vlastnosti jsou zkoumány. V názvu práce je uvedeno Surlyn/jíl, avšak práce se zabývá spíše kompozity Surlynu a uhličitanu vápenatého, jak je uvedeno i v zásadách pro vypracování.
Pořadí kapitol práce má logickou strukturu, jen v otázce tématu polymer/jílových nanokompozitů jsou informace uváděny trochu chaoticky. V práci pak postrádám kapitolu o polymerní matrici – Surlynu. Základní informace jsou sice uvedeny v praktické části, ale myslím, že by si zasloužil více prostoru. Práce také ve své části o vlivu uhličitanu vápenatého na vlastnosti polymerů postrádá zpracování literatury o vlivu tohoto plniva na vlastnosti Surlynu. 
Pokud jde o praktickou část práce, v případě vyhodnocení tahových zkoušek zřejmě došlo k záměně pojmů. Studentka uvádí, že hodnota napětí při přetržení byla brána při prodloužení 400 %, ale v tabulce hodnot je uveden termín napětí při max. prodloužení. Zřejmě by zde tedy mělo být při prodloužení 400 %. Také mi přijde ne příliš vhodné kombinovat hodnoty napětí, modulu a prodloužení ze dvou měření na jiných přístrojích, když druhý uvedený, který dovolil měřit prodloužení při přetržení, měří i modul a napětí.
Až na občasné špatné dělení slov, zbytečně velké některé grafy, kde by je stačilo upravit tak aby se vešly dva na stránku a nezmínění některých tabulek, obrázků a grafů v textu má práce velmi dobrou úroveň. 
Zadané cíle diplomové práce byly splněny a hodnotím ji klasifikačním stupněm B – velmi dobře.
Doplňující otázky:

· Str. 12: v kapitole 1.1 Složení kompozitů je uvedeno, že aby materiál mohl být zařazen mezi kompozitní materiály, musí být mimo jiné splněno, aby byl kompozit připraven mísením složek, což je nepřesné Můžete uvést jiné příklady výroby kompozitů než postupem mísení? 

· Str. 18: Jak byste vysvětlila pojmy aktivní a neaktivní plnivo?
· Str. 26: Píšete, že aby bylo možné použít polymery jako materiály s takovými mechanickými vlastnostmi, které jsou přijatelné pro konstrukční účely, je nutné je posílit výztuží. Znáte však nějaké plasty, které lze považovat za konstrukční materiály i bez výztuže?
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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