[image: image1.png]@ Univerzita Toméage Bati ve Zliné
Fakulta technologicka




nám. T. G. Masaryka 275

[image: image1.png]

762 72  Zlín

Posudek oponenta diplomové práce
Jméno studenta: Bc. Aleš Mizera
Studijní program: N 3909 Procesní inženýrství
Studijní obor: Konstrukce technologických zařízení
Zaměření (pokud se obor dále dělí):      
Ústav: Ústav výrobního inženýrství
Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc.
Oponent diplomové práce: Prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Akademický rok: 2010/2011
	Název diplomové práce:

	Teplotní odolnost vybraných polymeru


Hodnocení diplomové práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Splnění zadání diplomové práce
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k diplomové práci:

	Téma práce je veľmi aktuálna, čo  diplomant podčiarkol zaradením kapitoly venovanej ekonomicko-technickým aspektom používania radiačného sieťovania polymérov.
Diplomová práca predstavuje spracovanie nadštandardne veľkého objemu experimentálnych údajov, ktoré diplomant získal počas spracovanie témy diplomovej práce. 

V teoretickej časti diplomant spracoval veľký objem poznatkov o polyméroch a možnostiach ich radiačného sieťovania. Na závadu je snáď iba skutočnosť, že sa sústredil na poznatky, ktoré sú prevažne k dispozícii na webe ( 25 z 36 literárnych zdrojov).

Zvolené experimentálne postupy a metódy sú adekvátne pre získanie výsledkov vedúcich k  naplneniu cieľov diplomovej práce.

 Konštatujem, že ciele diplomovej práce boli v plnej miere dosiahnuté a zdopovedajú zadaniu. Myslím si však, že v práci mohli byť porovnané aj hodnoty  teplotnej odolnosti podľa Vicata, ktorá sa ako charakteristika používa pre komerčné výrobky, pretože predstavuje normovanú skúšku. Oceňujem využitia TMA analýzy, ktorá v kombinácii s fotodukumentáciou zmien charakteru skúšobných teliesok počas skúšok termickej odolnosti polymérov poskytla veľmi zaujímavé výsledky. 
Práca je spracovaná prehľadne, z hľadiska formálneho na výbornej úrovni s dostatočne jasným komentárom získaných výsledkov. Jednotlivé časti diplomovej práce na seba logicky naväzujú, čitateľ sa môže dobre orientovať v texte bez nutnosti neustáleho hľadania podkladov, pretože experimentálna časť a výsledky sú podrobne dokumentované na 132 obrázkoch a v 38 tabuľkách.
 Napriek obsiahlej  dokumentácii výsledkov si myslím, že mohli byť vo väčšej miere diskutované. V práci postrádam porovnanie efektu plnív na "teplotnú stabilitu" testovaných materiálov. Vyhodnotenie efektu vystuženia materiálu vláknitými výstužnými materiálmi a súčasne porovnanie priebehu sieťovania u neplnených polymérov a polymérov vystužených sklenenými vláknami by umožnilo rozšírenie záverov zo získaných experimentálnych údajov a mohlo by poukázať aj na širšie súvislosti využitia získaných výsledkov.  
Napriek uvedeným výhradám, ktoré skôr ukaujú na možnosti ďlšieho využitia experimentálych dát, doporučujem diplomovú prácu k obhajobe a navrhujem ju klasifikovať známkou A - výborne.





	Otázky oponenta diplomové práce:

	
- na s. 18 uvedená rovnica prípravy polyuretánu, ale text v predošlom odstavci uvádza iné východiskové suviny než je zrejmé z rovnice,

- v prípade sieťovania polymérov pomocou silánou predstavuje sieťovaciu reakciu naočkovanie molekúl silánu na polymér alebo je nevyhnutná ďalšia reakcia, ktorá vedie k tvorbe priečnych väzieb,

- z práce nie je zrejmé ako diplomant meral teplotu uprostred skúšobného telesa a či sa jedná o povrchovú teplotu alebo teplotu meranú čidlom zabudovaným do skúšobného telesa,
- v podmienkach realizácie skúšok teplotného starnutia sa neuvádza rýchlosť nárastu teplotz z východiskovej teploty 60°C na 250°C. Bola rýchlosť nárastu teploty konštantná?

- bol stanovený u ožiarených materiálov zosieťovaný, nerozpustný  podiel ?

- v diplomovej práci sa uvádza, že tvarová stálosť za tepla sa zvyšuje so stupňom sieťovania, no stupeň sieťovania nie je u žiadneho materiálu stanovený a iba sa predpokladá, že stupeň sieťovania rastie s rastúcou dávkou žiarenia. Proces ožarovania niektorých typov polymérov však vyvoláva aj degradáciu a v takom prípade tvrdenie nemusí byť pravdivé. Má diplomant k dispozícii údaje o stupni zosieťovania jednotlivých materiálov v závislosti  od dávky žiarenia?

- je možné uviesť vzťah medzi teplotnou odolnosťou stanovenou v diplomovej práci a teplotnou odolnosťou podľa Vicata ?




V Bratislave  dne 26.5.2011
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