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 POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE

Studium možnosti hodnocení interkalace/exfoliace systému polymer / jíl

________________________________________________________________________________________

(téma)

Cílem předložené diplomové práce bylo pokusit se najít možnost hodnocení stavu interkalace/exfoliace v  přípravě  nanokompozitních materiálů na bázi polyolefinické (polypropylenové) matrice a jílového nanoplniva. Důvodem zájmu o toto hodnocení je malé množství studií, které by se pokusily stav interkalace/exfoliace montmorillonitu v polymerní matrici definovat.

Pro přípravu vzorků byl použit postup zamíchání daného množství plniva do polymeru na na hnětiči Brabender s přídavkem maleinizovaného PP jako kompatibilizátoru, kde pro daný účel byla nastavena konstantní teplota a jako proměnné byly zvoleny čas, otáčky a koncentrace nanoplniva. K PP matrici byl přidán jako nanoplniva Dellite T 67 a D 72, což jsou komerčně dodávaná nanoplniva dle výrobce určená pro polyolefinickou matrici. Pro posouzení vlivu koncentrace plniva na výsledné vlastnosti připravených materiálů byly připraveny čtyři koncentrační řady, o 2, 4, 6 a 10 hm. %. Diplomant si rychle osvojil techniku kompoundace  plniva a polymerní matrice. Stejně tak se zorientoval v metodikách hodnocení připravených kompozitů, které by mohly sloužit pro žádané hodnocení a v přípravě vzorků pro jednotlivá měření. Ze získaných výsledků odvodil vhodnost jednotlivých měření a kombinací výsledků pro hodnocení stavu interkalace/exfoliace.

Vzorky připravené s jednotlivými parametry diplomant podrobil vybraným měřením a z výsledků byly sestrojeny grafy vždy pro jednotlivé kombinace proměnných. Měřeno bylo RTG, mikroskopie, DCS a mechanické vlastnosti. 
Po srovnání výsledků z jednotlivých metod diplomant zjistil, že touto cestou ať už přípravy či zvoleného složení vzorků se nepodařilo získat nějaký matematický model či vyjádření, pomocí něhož by bylo možno popsat jednotlivá stadia rozpadu MMT částic v polymerní matrici. Získané výsledky nejevily žádnou přijatelnou pravidelnou tendenci v závislosti na proměnných. Toto platí jak pro výsledky hodnocení morfologie, tak i pro další provedená měření.

Teoretická část je zpracována na základě rešerše zpracované ze zdrojů domácích i zahraničních a je logicky uspořádána vždy od popisu materiálu přes jeho vlastnosti a případnou úpravu. Vzhledem k jejímu přehlednému uspořádání a stručným a výstižným závěrům
navrhuji hodnocení – A-výborně.
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