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Posudek bakalářské/dipLomové práce

Polymer Blends with Microfibrillar-Phase Morphology
Polymerní směsi s mikrofibrilární fázovou strukturou

Polymerní směsi mohou vhodně kombinovat výhodné vlastnosti složek, které je tvoří a tak zlepšovat užitné vlastnosti výrobků. Proto je na ně v posledních letech zaměřena značná pozornost. Diplomová práce se zabývá strukturou a vlastnostmi polymerních směsí polypropylenu a polyetylenu s různými hmotnostními poměry. Vlastnosti směsí srovnává s čistými výchozími materiály. Práce se zaměřuje na široké spektrum experimentálních metod jako je širokoúhlá rentgenografie, diferenciální snímací kalorimetrie, elektronová mikroskopie a tahové zkoušky.

Práce obsahuje 81 stran, 43 obrázků a 8 tabulek. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky o použitých polymerech a jejich směsích. Lze zde nalézt i stručný popis použitých experimentálních metod. V experimentální části jsou pak soustředěny výsledky experimentů a diskuse k nim. 

Zaujalo mne, že všechny symboly veličin jsou psané kurzívou, jak je běžné, pouze teploty jsou  důsledně základním řezem (s výjimkou teploty bez indexu, která je také kurzívou) a to jak v textu, tak v seznamu symbolů. To vypadá jako záměr autorky, mohla by vysvětlit důvod?

Na straně 42 v tabulce V.1. je podíl krystalické fáze ve vzorcích čistého materiálu zpracovaných různými metodami uveden jako 0,50 – 0,55 pro PP, 0,58 – 0,62 pro PE. Nenašel jsem nikde v práci odhad s jakou přesností je tato veličina měřena. Z počtu míst by se dala odhadnout chyba 0,01, lze pak tvrdit, že se podíl krystalické fáze při různých metodách přípravy liší?

Na straně 43 je uveden vztah 5.1 pro výpočet orientace krystalického podílu v PP a také alternativní vztah 5.2 použitelný i pro směs PP/PE. Byly tyto dva vztahy zkoušeny pro čistý PP a výsledky srovnány? 

Na obrázcích 5.11 až 5.15 je slibována v popisech k obrázkům plna čára pro kompoundovanou a čárkovaná pro ručně míchanou směs. V obrázcích (aspoň v PDF verzi)  jsou všechny čáry plné. Jaká veličina je na těchto obrázcích vynesena na svislé ose?

Na stranách 46 – 52 je mnoho obrázků z elektronového mikroskopu. Byl učiněn nějaký pokus obrázky kvantifikovat?

Při DSC experimentu (str. 55 - 59) jsou srovnávány kompoundované a ručně míchané vzorky. Lze odhadnout, jak velké jsou ve vzorcích oblasti vyplněné jedním druhem polymeru (zejména při ručním zamíchání). Podle mého názoru jsou tak velké, že by pak křivka pro směs měla být váženým součtem křivek pro čisté polymery. 

Diplomantka splnila všechny požadavky vyplývající ze zadání diplomové práce. Prokázala svou všestrannost, když samostatně řešila takový rozsah úkolů jako byla příprava vhodných vzorků materiálů i zvládnutí širokého spektra experimentálních metod.

Práce je napsána anglicky velmi dobrým jazykem. Písemná prezentace výsledků práce je přehledná, logická a má dobrou grafickou úroveň. 

Při obhajobě doporučuji, aby se diplomantka soustředila na otázky ke stranám 43 a 55 - 59.

Doporučuji, aby byla práce klasifikována známkou A – výborně.

Návrh na klasifikaci bakalářské/diplomové práce:
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*) Prosím zvýrazněte jméno osoby, která posudek vypracovala.


