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chování  nanokompozitních  materiálů na  bázi  pvc  v anaerobním  prostředí

(téma)

Předmětem diplomové  práce bylo sledování biologické rozložitelnosti PVC folií plněných   nanokompozitních materiály. Jako nanoplniva byly využity modifikováné jíly (komerční názvy Cloisite Na+ a Cloisite 30 B) . Stabilita těchto folií byla testována v anaerobním vodním prostředí s využitím nové aparatury a metodiky.

Teoretická část diplomové práce se věnuje  popisu  anaerobního rozkladu látek obecně (základní princip, podmínky anaerobního rozkladu a faktory ovlivňující degradaci), charakteristice testovaných materiálů, stabilitě PVC a biodegradaci změkčovadel dioktylftalátu (DOP)  a dioctyladipátu (DOA) v anaerobním prostředí. Na závěr je uvedena souhrnná přehledná tabulka týkající se bio rozkladu DOP.

V experimentální části  je uveden  seznam použitých chemikálií a materiálů,  popis použitých pracovních postupů a aparatur, charakteristika jednotlivých komponent a složení testovaných PVC folií. Kapitola zpracování výsledků popisuje velmi podrobně bilanci methanu a oxidu uhličitého při sledování anaerobního rozkladu touto metodou.

Experimentálně bylo nejdříve provedeno testování aparatury vyvinuté  na Ústavu inženýrství životního prostředí fakulty technologické na vybraných sloučeninách  kyselině šťavelové, octové, mravenčí, šťavelanu sodném, octanu sodném, šťavelanu amonném a octanu amonném. Jako inokulum   byl použit anaerobní kal z čistírny odpadních vod v Malenovicích. 
Ve druhé serii pokusů byly otestovány jednotlivé složky PVC folii a to: nanoplniva modifikované jíly s obchodním názvem Cloisite 2OA, Cloisite 30B, Cloisite Na+, dioktylftalát a dioktyl adipát. Jako standard bylo použit octan sodný.

Ve třetí serii byly testovány  PVC, obsahující zhora uvedená nanoplniva- folie připravené na ústavu inženýrství polymerů fakulty technologické.  
Předložená práce je náročná svým rozsahem prováděných testů biodegradace nanokompozitních materiálů, jednotlivých komponent, jejich kombinací. Výsledky měření jsou shrnuty do přehledných tabulek a grafů. Jednotlivé  pokusy jsou logicky rozděleny. Diskusní části je věnována velká péče .
Úprava práce je až na časté překlepy dobrá. Členění do kapitol je obvyklé. Seznam použitého značení použitých symbolů a zkratek je uveden. Práce odpovídá platné normě a  předpisům. 
Diplomantka  v oponované práci prokázala vysokou úroveň inženýrských schopností, dovedností a  znalostí.  
Celkově hodnotím práci velmi pozitivně především s ohledem na zájem o danou problematiku, pracovitost , snahu vyřešení problému  a samostatnost.
Diplomantka  splnila  podmínky pro zpracování diplomové práce v plném rozsahu a proto předloženou práci doporučuji k obhajobě.
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