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	Komentáře k diplomové práci:

	Diplomová práce je zaměřena na studium interakcí anionických tenzidů a jejich směsí se želatinou. Teoretická část se zabývá charakterizací povrchově aktivních látek a jejich významných vlastností. Jsou zde také definovány základní pojmy z oblasti polymerů. Pozornost je věnována interakcím mezi polymery a tenzidy a metodám jejich sledování. Zde bych vytkla některé formální a stylistické nedostatky, které mají vliv na celkové uspořádání a plynulost textu. Kapitola 1.4 by mohla by mohla obsahovat rozsáhlejší informace o používaných anionických tenzidech, zejména pak o dodecyl sulfátu sodném, který je jedním z nejběžnějších povrchově aktivních látek, případně zde mohly být uvedeny příslušné vzorce. 

V praktické části je sledováno chování vybraných tenzidů (SDS, SDSa) ve vodě a jejich interakce se želatinou. K tomu bylo využito konduktometrických, potenciometrických a tenziometrických měření. Množství uvedených výsledků a získaných dat je dokladem velké časové náročnosti experimentální práce. K této části mám spíše jen formální připomínky zahrnující například hodnocené parametry (α, β, …), které jsou uváděny v Tabulce 3 na str. 45, ale vysvětleny až o několik stran dále. Větší pozornost mohla být věnována také seznamu literatury, jelikož některé citace nejsou v souladu s citační normou. Uvedené připomíny ovšem nijak nesnižují odbornou úroveň předkládané diplomové práce, práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm A-výborně.



	Otázky oponenta diplomové práce:

	Na str. 14 je zmíněna zkratka HLB. Můžete ji vysvětlit? Jak lze dělit tenzidy podle hodnot HLB z hlediska aplikací?

Na str. 17 je uveden vliv teploty na hodnotu kritické micelární koncentrace (CMC). Jaké další faktory CMC ovlivňují?
Proč byly zvoleny uvedené koncentrace roztoků tenzidů (konkrétně 0,5M SDSa a 0,15M SDS)?

V souvislosti s konstatovanými závěry, jaké reakční podmínky lze navrhnout pro zjištění významnějších interakcí? 
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