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	Komentáře k diplomové práci:

	Práce se zabývá zajímavým a aktuálním problémem úpravy povrchových vlastností substrátů, které zlepšují výsledky tisku na takovéto povrchy. 

Dále se soustředím na problémy, na které jsem narazil:

1) Obrázky zejména v teoretické části nejsou odkazovány z textu a i jejich popis je velmi úsporný, proto je od čtenáře často vyžadována jistá dávka fantazie, aby si domyslel, co měl obrázek vysvětlit.

2) Autor používá nevysvětlené pojmy formule a formulace ("Substráty určené pro inkjetové formule", "PEDOT je vyráběn v různých formulacích").
3) Tvrzení na str. 13, že "bublina praskne, čímž vytvoří vakuum" je velmi odvážné.

4) Na str. 30 se uvádí vodivost 60 [Ω/sq]. Takovou jednotku vodivosti jsem ještě neviděl.

5) Není vysvětleno, co je "fiduciální kamera" (str. 32).

Byl bych rád, kdyby diplomant mohl věnovat po jedné větě vysvětlení poznámek 2, 4 a 5.

Přes zmíněné připomínky odvedl diplomant kus práce a proto doporučuji předloženou práci k obhajobě a navrhuji hodnocení C-dobře.



	Otázky oponenta diplomové práce:

	1) Podle mého laického názoru se nabízí interpretace výsledků měření, že ITO vrstva je po pěti minutách odleptána. Přesto jsem o této možnosti nenašel žádnou zmínku. Poprosil bych diplomanta, aby v diskusi vysvětlil, proč je to vyloučeno.

2) V tabulce 4 jsou výledky měření kontaktního úhlu. Z čísel, která jsou v ní uvedena jsem nebyl schopen dopočítat se k hodnotě odchylky. Prosím o vysvětlení, jak je odchylka definována.

3) Proč byla použita k měření vodivosti van der Pauweho metoda, jaké jsou její výhody? Je pro výpočet rezistivity třeba znát tloušťku ITO vrstvy?
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