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O P O N E N T N Í   P O S U D E K   D I P L O M O V É   P R Á C E

	Téma:


	Vlastnosti filmů z kolagenních hydrolysátů.



Diplomová práce je vypracována v rozsahu 98 stran a po formální stránce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž text doplňuje 31 obrázků a 37 tabulek. Seznam použité literatury čítá 77 odkazů (monografie, periodika a elektronické zdroje). 

Teoretická části diplomové práce je zpracována na 32 stranách. Autorka se věnuje biodegradabilním polymerům, zejména kolagenu a kolagenním hydrolysátům. Diplomantka popisuje způsob přípravy biodegradabilních filmů litím a thermoplastifikací (vytlačování a lisování) a uvádí způsoby modifikace vlastností filmů přídavkem změkčovadel a síťovadel. V závěru teoretické části se věnuje způsobům testování chemických  a mechanických vlastností filmů a naznačuje průmyslové aplikace biodegradabilních filmů v zemědělství, potravinářství a farmacii. Přehlednost a členění teoretické části práce hodnotím jako dobré. 

V experimentální části se diplomantka zabývala přípravou filmů a gelů z kolagenního hydrolysátů získaného enzymovou hydrolýsou chromočiněných postružin. Filmy byly připraveny z roztoku litím za tepla. Sledoval se vliv přídavku síťovala (dialdehyd škrobu) a doby kondicionování na rozpustnost filmů, která byla sledována při teplotě 25 a 37 oC. Experimenty prokázaly výraznou změnu v průběhu křivek rozpustnosti filmu zejména v případě přídavku 8 % dialdehydu škrobu (DAS). Doba kondicionování (2, respektive 15 dnů) ovlivňuje rovněž rozpustnost připravených filmů. Diplomantka sledovala dále schopnost 37,5 % roztoku hydrolysátu s měnícími se přídavky DAS tvořit gely. Bylo zjištěno, že teprve při 6 % přídavku DAS vzniká gel o pevnosti galerty 29 Bloom. Při 10 % přídavku DAS byla pevnost gelu již 268 Bloom. Součástí experimentální části jsou také termické křivky připravených filmů a gelů získaných měřením na DSC a TGA. 

Zvolená metodika zpracování experimentální části práce a diskuse výsledků je velmi dobrá. V závěru práce diplomantka výstižně formulovala hlavní výsledky své práce. 

Bc. Libuše Václavková splnila cíle své práce a proto doporučuji její diplomovou práci přijmout k obhajobě.
Otázky k obhajobě:
1. V experimentální části práce jste sledovala rozpustnost filmů ve vodě. Je podle Vás důležité sledovat rozpustnost filmů také v kyselém či alkalickém prostředí ?

2. V čem spatřujete praktický význam výsledků Vaší experimentální práce a jaké jsou možnosti praktických aplikací biodegradabilních filmů z kolagenních hydrolysátů ?
	Návrh na klasifikaci diplomové práce:
	                                 B – velmi dobře


	
	

	
	           podpis oponenta diplomové práce


Datum: Ve Zlíně dne 04. 05. 2007.
Klasifikační stupnice:
	Stupeň ECTS
	Číselné vyjádření
	Slovní vyjádření

	A
	1
	výborně

	B
	1,5
	velmi dobře

	C
	2
	dobře

	D
	2,5
	uspokojivě

	E
	3
	dostatečně

	FX
	-
	nedostatečně


