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	Komentáře k diplomové práci:

	Práce je výsledkově velmi přínosná, experimentální dokumentace pozitivního vlivu biodegradabilních přísad na mikrobiální rozložitelnost Ecoflexu je výrazným krokem vpřed v procesu hledání plastických materiálů, které budou v půdních podmínkách skutečně biodegradabilní. 
Nicméně od začátku: výchozí část práce (literární rešerše) je nejslabším článkem předložené DP, a to zejména po stránce stylistické, na mnoha místech i po stránce věcné. Vyskytuje se v ní řada nevhodných, nejasných či nesprávných výrazů a formulací. Uvádím příklady některých, úplný výčet by byl velmi dlouhý:

"Mikrobiální vlastnosti enzymů…" (str. 13), "Biologický rozklad lze měřit snížením rozpustnosti organického uhlíku (s. 13), "během 90 dnů dochází k 80 % hromadné ztrátě" (s. 18), "Procento byl odhadnut"….(s. 18), na str. 25 je citován webový zdroj doporučující zaorat folie z Ecoflexu do půdy, ačkoliv skutečné vědecké studie včetně samotné autorky zjistily velmi malou biodegradabilitu samotného Ecoflexu v půdě (!), na s. 30 je formulace "nízkomolekulární polymerní molekuly" a na s. 31 "stravitelný aktivovaný kal" apod.

Část metodická je naopak sepsána velmi pečlivě a podrobně, dle mého soudu nic nechybí. 

Velmi dobře je zpracována i výsledková část, tabulky v přílohách i grafy ve výsledcích jsou přehledné, názorné a dobře dokumentují provedené experimenty. V diskusi mohlo být povšimnuto, že plnivo nejvíce podpořilo biodegradaci Ecoflexu v těch půdách, kde byl samotný Ecoflex nejhůře rozložitelný. Vytkl bych i použití pojmu "lagová fáze" pro úvodní pomalou biodegradaci vzorků - tento pojem by měl být používán zásadně jen tehdy, pokud na počátku pokusu nedocházelo k žádnému rozkladu vzorku z důvodu adaptace mikroorganismů. 
Druhá, zásadnější připomínka, se týká vyjadřování míry biodegradace - v diskusi a žel i v Závěru je vždy určité % mineralizace vydáváno za stejné % biodegradace, což je chybné; ani samotné pojetí pojmu "biodegradace" není autorkou vysvětleno, ačkoliv v rešeršní části sama uvádí několik různých variant tohoto pojmu. Poněkud obdobně nešťastně je v práci vyjadřována metoda vyhodnocování biodegradace vzorků jako metoda "pomocí GC/TCD" (např. s. 82), ačkoliv plynová chromatografie byla v práci pouze metodou stanovení koncentrace oxidu uhličitého; vyhodnocování míry biodegradace bylo přece prováděno porovnáním vstupního množství organicky vázaného uhlíku s uhlíkem zabudovaným v produkovaném oxidu uhličitém. Protože se tyto nepřesnosti i některé formulační nedostatky objevují i v Závěru práce a v Abstraktu, hodnotím tyto části, stejně jako práci celkově, stupněm C - dobře. V seznamu literatury je navíc často jako zdroj chybně uvedena databáze ScienceDirect, místo konkrétního názvu časopisu nebo jiného zdroje, někde zdroj zcela chybí a je uveden název instituce autorů. 

Konstatuji však celkově, že uvedená DP splnila zcela beze zbytku své zadání, jde o velmi hodnotnou práci, na kterou bude moci býti výzkumně dále navazováno a která výrazně přispěla ke studiu reálně použitelných a biologicky skutečně odbouratelných plastů.




	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Jesliže míra mineralizace vzorku dosáhla 55 %, bude míra jeho biodegradace vyšší nebo nižší, a proč ?

2. Jsou ještě k dispozici vzorky půd z Vašich testů pro případné isolace mikroorganismů ? Měl by být modifikován postup kultivace degradérů Ecoflexu oproti Vámi použitému postupu ?
3. Jakými jinými metodami (než produkcí oxidu uhličitého) lze kvantifikovat probíhající biodegradaci organických látek v aerobním prostředí ?
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