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	Název bakalářské práce:

	Modifikace povrchu celulózy – vliv na disperzi a vlastnosti polymerního kompozitu


Hodnocení bakalářské práce s využitím klasifikační stupnice ECTS:

	
	Kritérium hodnocení
	Hodnocení dle ECTS

	1.
	Splnění zadání bakalářské práce
	 FORMDROPDOWN 


	2.
	Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování
	 FORMDROPDOWN 


	3.
	Množství, aktuálnost a relevance použitých literárních zdrojů
	 FORMDROPDOWN 


	4.
	Popis experimentů a metod řešení
	 FORMDROPDOWN 


	5.
	Kvalita zpracování výsledků
	 FORMDROPDOWN 


	6.
	Interpretace získaných výsledků a jejich diskuze
	 FORMDROPDOWN 


	7.
	Formulace závěrů práce
	 FORMDROPDOWN 



Předloženou práci  FORMDROPDOWN 
 k obhajobě a navrhuji hodnocení

 FORMDROPDOWN 

	Komentáře k bakalářské práci:

	
Předložená experimentální práce se zabývá vlivem modifikace povrchu celulózy na disperzi a vlastnosti výsledných polymerních kompozitů. Teoretická část se v jednotlivých kapitolách zaměřuje na celulózu, její zdroje a možnosti modifikace, dále pak představuje polypropylen, polyethylen a v poslední části představuje experimentální metody použité pro zhodnocení připravených materiálů. Množstvím referencí student prokázal schopnost orientovat se v literatuře, sestavit přehlednou rešerši.

Pozitivně lze hodnotit také praktickou část, neboť není samozřejmostí, že bakalářské práce se experimentem zabývají. Zde se student zaměřil na přípravu a charakterizaci kompozitů připravených z vláknité celulózy, kterou esterifikoval třemi karboxylovými kyselinami, a PP či PE jako matrice.

Formální úroveň práce, včetně jazykového zpracování je dobrá, s drobnými výhradami jako jsou překlepy a občas nejasné formulace. Některé odkazy na obrázky jsou uvedeny chybně.

Závěrem však lze konstatovat, že tato práce splňuje všechny náležitosti a je zpracována na vysoké úrovni. Proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A – výborně.     



	Otázky oponenta bakalářské práce:

	
1. Čemu přisuzujete nepříliš výrazné změny mechanických vlastností připravených kompozitů ve srovnání s čistými polymery? Na to navazuje otázka, proč jste zvolil koncentraci plniva právě 10 hm.%? 

2. Na str. 23 píšete: „Bod tání čistého izotaktického PP je 176 °C…“ Jedná se o běžně měřenou/publikovanou hodnotu?
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