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Jednou z najdôležitejších úloh v súčasnosti pre udržania trvalého rastu je vyriešenie problematiky odpadov priemyslových výrob. Aplikácia nových progresívnych technológii, ktoré nielen produkujú minimálne množstvá odpadov, ale dokonca sú schopné spracovať odpady iných odvetví je považovaná za vysoký stupeň modernizácie technologických procesov, ktoré produkujú tovary s vysokou pridanou hodnotou. Najrozšírenejší spôsob konzervácie surových koží chloridom sodným bez využitia nových poznatkov predstavuje nielen záťaž pre životné prostredie  ale aj významné ekonomické straty vody, energií  a konzervansov.
Dizertačná práca Mgr. Michaeli Bařinovej „Optimalizace konzervace surových kůží“ sa zaoberá optimalizáciou procesov konzervácie surových koží, námoku a odsoľovania, cennej druhotnej suroviny-strojnej glejovky (miazdry), matematickým popisom difúzie vodných roztokov chloridu sodného.  
Téma dizertačnej práce Mgr. Michaeli Bařinovej je teda náročná, vysoko potrebná a aktuálna.

V úvodných kapitolách 1-2.1 (literárna štúdia) je prezentovaný podrobný prehľad súčasného stavu riešenej problematiky s popisom zloženia a štruktúry - vnútornej textúry surových koží a s tým súvisiaca nutnosť ich konzervácie. Literárna štúdia popisuje technologické postupy chemikálie aplikované na konzerváciu surových koží, riziko vzniku chýb spôsobené konzervačnými látkami napr. „red heat“ a možnosti ich eliminácie. V práci sú popísané faktory vplývajúce na difúziu chloridu sodného v surových kožiach (tuk, sušina kože ...) a optimalizácia konzervácie a námoku–(odsoľovanie) aplikáciou matematického modelovania chemicko-fyzikálnych procesov. 
Spôsob regenerácie konzervačnej soli odpadovej soli riešil napr. aj Patent SR 278245, ktorý bol prevádzkovo realizovaný v Koželužni Bošany.

Z literárnej štúdie vyplýva, že podkapitola „Zhodnotenie súčasného stavu riešenia“ jasne definuje čo je treba ďalej riešiť a čo bude konkrétne riešené v predkladanej dizertačnej práci. 

Ciele dizertačnej práce popísané v 6 bodoch sú formulované jasne a porovnaním výsledkov dizertačnej práce možno konštatovať ich splnenie v rozsahu použitých postupov a predpokladov formujúcich jednotlivé matematické modely. 

Zvolené metódy spracovania dizertačnej práce

V tejto časti dizertačnej práce  sú uvedené postupy použité na získanie výsledkov potrebných pre posúdenie dosiahnutia cieľov.

Ako hlavná metodika bola aplikovaná metóda nepriameho modelovania založená na využití kvantitatívnych vzťahov z teórie transportných procesov (difúzie) v kombinácii s priamym modelovaním. Experimentálnym meraním boli získané kinetické údaje potrebné pre racionalizáciu a optimalizáciu technologického postupu konzervácie surových koží, námoku a odsoľovania strojnej glejovky. Účelom experimentálnej časti práce bolo overiť aplikované matematické modely a stanoviť difúzne parametre – hodnoty efektívnych difúznych koeficientov.
Na modelovanie konzervácie surovej kože bol aplikovaný matematický model konzervácie surovej kože za konštantnej koncentrácie NaCl s soľnom kúpeli.

Pre stanovenie efektívnych difúznych koeficientov soli v koži bola navrhnutá vizuálna identifikácia tohto posunu aplikáciou dusičnanu strieborného, chromanu sodného alebo sulfidu sodného.
V ďalšej časti experimentálnej práce bola stanovená účinnosť odsoľovania strojnej glejovky a efektívne difúzne koeficienty vo vnútornom objeme miazdry matematickým modelom odsoľovania miazdry.
Množstvo vypratej soli zo strojnej glejovky (miazdry) bolo verifikované argentometrickou titráciou s výpočtom bodu ekvivalencie z konduktometrickej titračnej krivky.

V ďalších častiach sú metodiky postupne využívané a získané výsledky sú uvedené v popisnej, tabuľkovej a grafickej forme. Možno konštatovať, že výber metód zodpovedá požiadavkám a cieľom práce. 

Experimentálna časť dizertačnej práce je popísaná prehľadne, jednotlivé analytické a skúšobné postupy sú popísané veľmi presne a stručne, pričom stručnosť nie je na úkor zrozumiteľnosti. Je zrejmé, že doktorand tejto časti práce venoval značnú pozornosť, čas a nemalé úsilie. Táto časť je jednou z veľkých pozitív práce, ukazuje na doktorandovu experimentálnu zručnosť.

Ako bolo uvedené v úvodnej časti dizertačnej práce, doktorand riešil náročný problém - optimalizáciu konzervácie surových koží a odsoľovanie strojnej glejovky (miazdry), hodnotnej druhotnej suroviny koželužského priemyslu. Ide o dva veľmi náročné problémy, ktoré súvisia zo zabezpečením  trvalého rastu a z nich každý by samostatne mohol byť témou dizertačnej práce. 
Vynikajúcim výsledkom je vizuálna identifikácia difúzie NaCl v modelovom poréznom materiály pomocou Na2CrO4 alebo Na2S a AgNO3, ktorá umožnila stanovenie efektívneho difúzneho koeficientu (Def ) v poréznom modelovom materiály.

Výsledky a diskusia
Výsledky potvrdili, že navrhnutú vizuálnu identifikáciu difúzie NaCl je možné použiť na stanovenie Def efektívneho difúzneho koeficientu v poréznom materiály.

Veľmi dôležitou časťou práce bolo teda určenie efektívneho difúzneho koeficientu Def  NaCl do jadra surovej kože pomocou roztokov AgNO3 a následnou aplikáciou Na2S prípadne Na2CrO4. 
Pre stanovenie Def sa testovala aj metóda aplikácie UV žiarenia priamo na vzniknutý AgCl, ktorý po ožiarení černie. Pozitívne výsledky dosiahnuté na celulóze sa nepodarilo realizovať na surových kožiach. 
Pri experimentálne stanovenej hodnote efektívneho difúzneho koeficientu Def = 3,92x10-10 m2.s-1 a pre hodnoty hrúbky kože 5,10,a 15 mm sú príslušné časy konzervácie 2,2, 8,9 a 19,9 hodín. Výsledky práce doktorandky umožnia ušetriť nielen čas konzervácie surových koží, ale vzhľadom na skutočnosť, že pre dokonalú konzerváciu stačí mať v koži nasýtenie NaCl iba 85% i množstvo konzervačnej soli pri aplikácii permanentne nasýteného roztoku.
Stanovenie účinnosti odsoľovania (NaCl) strojnej glejovky (miazdra) bolo realizované argentometrickou titráciou. Celková účinnosť odsoľovania miazdry dekantačným praním v 4 cykloch bola 87,86%, pričom v prvom cykle bola účinnosť 70 % a v druhom cykle vzrástla na takmer 85%. Následne stupeň odsoľovania významne klesal. Experimentálne stanovenie efektívneho difúzneho koeficientu NaCl vo vnútornom objeme miazdry (strojná glejovka) bolo v rozmedzí Def = (2,50- 5,58) x10-10 m2.s-1. Jedným z faktorov ktoré ovplyvňuje Def je obsah sušiny. Z práce vyplýva, že lineárna závislosť bezrozmernej koncentrácie na druhej odmocnine času platí približne do hodnoty Co(τ)=0,6. Bol zistený pozitívny vplyv odsoľovania miazdry na kvalitatívne parametre proteínového hydrolyzátu – želatíny na obsah popola, pevnosť gélu v Bloom  a tuku.
Prínos práce pre vedu a prax.
Hlavný prínos práce spočíva vo využití nepriameho modelovania transportných javov pri optimalizácii konzervácie surovej kože s cieľom znížiť koncentrácie konzervačných látok, množstvo odpadových vôd a technologický čas.
Doporučujem vyjadrenie k nasledujúcim otázkam:
· na strane 19 v literárnom odkaze [26] je popisovaná možnosť konzervácie koží aplikáciou sulfidu sodného a kyseliny octovej, v čom je podľa názoru doktorandky výhoda prípadne riziko tejto konzervácie koží
· str. 50 – podľa vzťahu 5.2 pravdepodobne správne má byť 6.2

· Vizuálnu identifikáciu difúzie nasýteného roztoku NaCl v surovej koži (bravčovica, hovädzina) s použitím AgNO3 a Na2S popisuje obr. 12., prečo doktorandka zvolila rôzne časy konzervácie

· pre stanovenie Def sa testovala aj metóda aplikácie UV žiarenia priamo na vzniknutý AgCl, ktorý po ožiarení černie. Pozitívne výsledky dosiahnuté na celulóze sa nepodarilo realizovať na surových kožiach, nemyslí si doktorandka, že môže dochádzať i k interakcii Ag+ s reaktívnymi skupinami kolagénu
· experimentálne stanovenie efektívneho difúzneho koeficientu NaCl v rozmedzí Def = (2,50- 5,58) x10-10 m2.s-1 vo vnútornom objeme miazdry (strojná glejovka) má pomerne veľký rozptyl, nesúvisia tieto hodnoty aj z vypieraním soli a tým zvýšenou hydrolýzou glejovky

· ktoré výsledky doktorandka považuje za najvýznamnejšie a doporučuje v nich pokračovať a prečo

Záverom je možné konštatovať, že Mgr. Michaela Bařinová preukázala svoju schopnosť riešiť náročný problém optimalizáciu konzervácie surových koží a tvorivým prístupom dosiahla originálne výsledky a preukázala schopnosť ich interpretácie i na medzinárodných konferenciách. 
Z uvedených dôvodov doporučujem dizertačnú prácu Mgr. Michaeli Bařinovej „Optimalizace konzervace surových kůží“ k obhajobe a po jej úspešnom obhájení priznať vedeckú kvalifikáciu PhD. 
V Partizánskom: 16.5.2013 

                                                                                                             Ing. Ján Matyašovský, PhD.

