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Úprava nadmolekulární struktury polyolefinů
________________________________________________________________________________________

(téma)

Diplomová práce pojednává o úpravě nadmolekulární struktury polyolefinů samovyztužením, tj. na základě molekulární orientace. V teoretické části autor přehledně popisuje základní morfologii polymerů, hlavní metody vedoucí k samovyztužení a metody charakterizující nadmolekulární strukturu polymerů. Experimentální část se pak věnuje pouze metodě kontinuálního vytlačování, v jejímž průběhu dochází k orientaci polymerních řetězců již v polymerní tavenině.
V rámci experimentální části diplomant připravil na speciálně sestavené experimentální vytlačovací lince polyetylénové vzorky s obdélníkovým profilem a s různým stupněm molekulární orientace. Následně autor provedl morfologická pozorování společně s hodnocením výsledných vlastností vyrobených vzorků. 
Velmi bych ocenila širokou škálu morfologických technik, které student využil k ověření výsledků. Také popis podmínek, při nichž byly materiály testovány je velmi přesný a tudíž snadno reprodukovatelný. 

Celkově je práce velmi kvalitně zpracována a podává rozsáhlý přehled o možnostech změny nadmolekulární struktury polyolefinů. Autorovi lze vytknout pouze drobné stylistické a gramatické chyby, jejichž souhrn je uveden níže. Student v rámci této diplomové práce prokázal schopnost samostatně se orientovat v literatuře, pracovat v laboratoři a utřídit získané výsledky do přehledných výstupů. 
Stylistické chyby:
Str. 28
…z difraktogramů,jako poměr…

…není dokonalá,a lze tedy

Str. 42
…jsou uvedeny pro představu reologického daných materiálů
Str. 62/Obr. 9.3, 9.4
…neleptaný (vlevo) a 10 min (vpravo)
Str. 65/Obr. 9.8
… neleptaný (vlevo) a 10 min (vpravo)

Str. 66/Obr. 9.10, 9.11
… neleptaný (vlevo) a 10 min (vpravo)

Str. 67
… analýzami morfologie

   , provedenými pomocí SEM…

Otázky:

1. Jaké problémy způsobují při recyklaci kompozitní materiály?

2. Jaké podmínky musí být obecně splněny při vytlačování, abychom získali samovyztužený PE? 

3. Jaké výrobky lze touto metodou získat?
4. Používá se této techniky již v praxi?

Na základě výše zmíněných faktů navrhuji hodnocení práce – A   výborně 
                                                                                                         Ing. Alena Kalendová, Ph. D.

                                                                                                                     recenzent DP
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