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POSUDEK DIPLOMOVE PRACE

UPRAVA NADMOLEKULARNi STRUKTURY POLYOLEFINU
(téma)

Jak jiz nazev naznaCuje, prace se zabyva modifikaci nadmolekularni struktury polymernich
materiald, a to predeviim za (celem zlep3eni vlastnosti daného polymeru. Polyolefiny, jakozto
nejpouzivanéjsi polymerni materialy vibec, jsou bohuzel v nékterych oblastech pouZiti limitovany ve
srovnani s kompozitnimi, ¢i konstrukénimi materialy jejich pomérné nizkou pevnosti. Proto jakékoti
zlepSeni vlastnosti napf. vyrobkii z polyetylénu pfi zachovani nizkych vyrobnich naklad je Zadouci.
Tohoto je mozno dosahnout také pomoci efektu tzv. samovyztuZeni, kdy se jednd o Upravu
nadmolekularni struktury pomoci molekularni orientace. A pravé této technologii, at' jiz teoreticky,
¢i prakticky, je vénovana dana diplomova prace. Ta je rozdélena do nékolika asti.

Teoreticka Cast pojednava o morfologii polymer( obecné a piedeviim je popisovan samotny
efekt samovyztuZeni a zpisoby jeho navozeni. V této asti jsou také zminény metody, kterych lze

vyuzit ke studiu morfologické struktury a nékolik slov je vénovano i polyolefiniim, specialné pak
linedrnimu polyetylénu.

V experimentalni casti pak diplomant podrobné popisuje vyrobu samovyztuZenych paskd
z vysokohustotniho polyetylénu. Pro efekt samovyztuZeni byla pouzita technologie samovyztuzeni
vytlacovanim, jez by mohla byt, diky své kontinualité a moznosti vyroby velkoobjemovych profilt,
velmi atraktivni pro plastikarsky primysl. Pasky byly vytlacovany na jednosnekovém vytlaéovacim
stroji, jenz byl vybaven specialni vytlacovaci hlavou se semihyperbolickou sbihavosti. Jednim z cil¢
prace bylo tedy najit a nastavit zpracovatelské podminky (pfedevsim pak teplotu hlavy a vytladovaci
tlak) tak, aby bylo dosazeno maximalni orientace retézcli, a tedy nejvétsiho efektu samovyztuzeni.
Dalsi Cast prace nazvana ,Vysledky a diskuze“ se pak soustiedila na studium morfologie a vlastnosti
danych extrudatd.




[image: image2.png]Vytlacené pasky diplomant hodnotil pomoci mikroskopickych, spektroskopickych, termalnich
a mechanickych analyz. Polyetylénové pasky vytlaCené v rdmci této prace vykazovaly jednak témeér
Cisté fibrilarni strukturu (material Borealis BH 5363), jednak strukturu jez by mohla spise odpovidat
strukture $iS-kebab (material Liten TB 38). Diky témto morfologiim, které se vyznacuji vysokym
stupném molekularni orientace ve sméru vytlacovani, vykazovaly dané profily ve srovnani
s extrudaty stejnych rozmérl vytlaenych za standardnich podminek zlep$eni pfedevsim pevnostnich
charakteristik.

Na zavér prace student souhrnné srovnava vlastnosti béznych a samovyztuzenych extrudat(i a
konstatuje, Ze vytlacovani pii netradicnich tokovych a procesnich podminek, tzn. skrze vytlacovaci
hlavu se semihyperbolickou geometrii a obdélnikovym vystupem pfi vysokém vytlacovacim tlaku a
relativné nizkych procesnich teplotach, vede ke vzniku orientované struktury extrudatd, coz
samoziejmé souvisi s pozitivnim ovlivnénim jejich finalnich vlastnosti ve sméru vytlacovani.

MozZnost vyuziti technologie samovyztuzeni vytlaCovanim v praxi déla tuto diplomovou praci
z primyslového pohledu velmi atraktivni. Detailni studium morfologie extrudatd pfipravenych za
odlisnych procesnich podminek a hledani souvislosti mezi danou morfologii a vyslednymi vlastnostmi
extrudatl ji ¢ini zajimavou naopak z pohledu védeckého.

Jako vedouci této diplomové prace mohu fici, Ze celd studie byla vypracovavana
s potfebnym nasazenim a snahou. Diplomant jevil o celou problematiku velky zajem a byl
samostatny pri vypracovavani literarni reserSe na dané téma i v provadéni veSkerych méfeni a
analyz. Jsem presvédcena, Ze tato prace je na dobré Grovni a pfedloZené cile jsou splnény.
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