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Disertacni prace Ing. TomaSe Matouska ,Analyza makrostruktury polymernich
materiali“ se zabyva analyzou 3D makrostruktury material z rovinnych fezii se zaméfenim
zejména na porovité materialy. Student se soustfedil na odhad velikosti pori, tedy oblast,
ktera se v praxi Casto pouziva, ovSem velmi Casto je i v renomovanych ¢asopisech pouzivana
bez dikladnéjsi znalosti a proto i se zavadéjicimi vysledky.

Velmi dobfe je zpracovana teoreticka ast, kde jsou logicky a vystizné vysvétleny
zakladni stereologické metody, teselace (se zaméfenim na Voronoiovy teselace) jako model
zmité struktury materiali, Wickselliv problém fezu kouli a nakonec zaklady obrazové
analyzy a metod zpracovani obrazu. Doktorand v této Casti prokazuje schopnost orientovat se
v rozsahlé odborné literatuie, porozumét publikovanym poznatkim a jednak je vysvétlit ve
srozumitelném souhrnu, jednak je pouzit pii vlastni odborné praci. Vyzdvihnout je potieba
velmi dobrou grafickou uroven prace, kdy se autor nespokojil s nekvalitnim oscanovanim
obrazku z papirovych piedloh, ale obrazky velmi kvalitné prekreslil.

V praktické &asti je velmi podrobny popis méfeni na pocitatovém tomografu a
zpracovani jeho vysledki. Tento popis je uZiteCny, protoze zpracovani tak fidkych a malo
pohlcujicich materialt jako jsou polymerni pény jisté muselo byt znaéné komplikované.

Jadrem prace je pak vypracovani metodiky analyzy poérovitych materiala zaloZzené na
znalosti rovinnych fezl strukturou a jeji otestovani na polymernich pénach s otevienymi pory.
V této Casti neni bohuzel dostatetné popsana metoda vypoctu distribuce velikosti pord, ani
nastroje pii této analyze pouzité. Bylo by proto dosti problematické pokusit se na zakladé
pfedlozené disertace zopakovat popisované postupy. V &asti o zpracovani obrazki (Gpravy
pro spravné nastaveni prahu) je zminén software Imagel, ale v dalSich krocich, jako je
vypocet EDM, hledani vepsanych kruznic a zejména odhad konkrétni distribuce velikosti
poru chybi informace o pouzitych programech v piipadé, Ze byly pouZity komer¢ni programy
nebo o algoritmech v pripad€, Ze si doktorand potiebné nastroje programoval sam. Bylo by
dobré zminit se o téchto vécech alespon pii diskusi k predlozené praci.

V posledni kapitole jsou popsany dalSi aplikace navrzené metodiky jako je odhad
velikosti poru v pecivu pifi studiu vlivu pouZzitych surovin na kvalitu peciva, odhad velikosti
pora a odhad velikosti zrna u sintrovanych kovovych &astic obalenych fenolformaldehydovou
pryskyfici.

Prace je napsana v anglickém jazyce na celkem dobré trovni a podafilo se mi v ni najit
pouze malé mnozstvi preklept a chyb.

Pro diskusi k obhajobé doporucuji nasledujici otazky:

1) Pokuste se kratce popsat metody a nastroje pouzité pii odhadu distribuce velikosti
pori.




2) Pro stfedni velikost port je v praci pouzito nékolik stiednich objemu EV;, EV,, EV;
a EVcr. Ktery z nich je nejvhodnéjsi pro popis stiedniho objemu pori?
3) Aproximace fezu strukturou rovinnou Voronoiovou teselaci (napi. na obr. 74) az

piekvapivé dobfe vystihuje realnou strukturu. Lze z toho vyvozovat néco o zpusobu vzniku a
rustu poru (jde vlastné a analogii problému riznych parametric Avramiho rovnice)?

Pfes vySe zminéné vyhrady lze na zavér konstatovat, Ze doktorand prokazal schopnost
samostatné tvarCi prace. Predlozena disertace spliiuje zakonné pozadavky a doporucuji ji
pfijmout k obhajobé.
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