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Dizertatnd praca S$tuduje velmi  aktualnu problematiku lepenia a moZznosti ovplyvnenia
povrchovej vrstvy polyolefinov — LDPE, HDPE a polypropylénu, ktorych lepenie je vzhladom na ich
nepolarny charakter velmi obtiazne ionizaénym Ziarenim. Ocefiujem, Ze v ramci dizerta¢nej prace
bol vyhodnoteny prehlad povrchovych vlastnosti polyolefinov aich vplyv na pevnost
lepenych spojov vel'kého po¢tu komeréne dostupnych lepidiel so Sirokou aplikaciou, pri¢om
sa domnievam, Ze vysledky ziskané pocas rieSenia dizertatnej prace su priamo vyuZiteI'né

v technickej praxi.

Hlavny ciel' dizertatnej prace — vyhodnotenie vplyvu ionizaéného beta Ziarenia na
povrchové vlastnosti a pevnost’ lepenych spojov a porovnanie Urovne zmien sO zmenami
povrchovej vrstvy polyolefinov aktivovanych nizkotlakovou plazmou je formulovany jasne,
postupy dosiahnutia stanoveného ciel'a su uvedené detailne a v dostato¢nom rozsahu. Na
zdklade vysledkov uvedenych v dizerta¢nej praci moZzno méZzem konstatovat, Ze ciel’ prace

bol splneny.

V prehlade literatiry su popri zdkladnych informaciach o lepidlach alepeni polymérov
uvedené poznatky tykajice sa povrchovych vlastnosti a moZnosti ich hodnotenia a vypoctu.
Druhda ¢ast’ sufasného stavu rieSenej problematiky je venovand struénému prehl'adu
jednotlivych postupov povrchovych Uprav polymérov a podrobnejsie sa venuje modifikacii
polymérov ozarovanim. V texte uvodnej Casti dizertatnej prace spracovavajucej 38
literarnych zdrojov  (dizertatna praca obsahuje celkom 62 literarnych odkazov) sa
nevyskytuju vyrazové nepresnosti, resp. nejasné formuldcie a ako celok je uvodna cast
uvadzajuca poznatky z literatiry spracovana na vel'mi dobrej obsahovej aj formdlnej urovni .

Cast’ zvolené metddy spracovania obsahuje popis vlastnosti polymérov s uvedenim

Specifikacie zakladnych typov polyetylénov a PP pouzitych na modifikdciu beta Ziarenim.



Sucasne st charakterizované vlastnosti lepidiel aplikovanych v praci. K postupom mam
pripomienku tykajicu sa absencie popisu zariadeni a metéd hodnotenia vlastnosti radia¢ne
upravenych polymérov, ktoré nie su uvedené v tejto kapitole, ale v Castiach uvadzajucich
“vysledky préce.

V prvej casti hlavnych vysledkov prace autor sumarizuje vysledky merania kontaktnych
uhlov, povrchovej energie a obsahu hydroxylovych a karbonylovych skupin tvoriacich sa na
povrchu vSetkych troch sledovanych materidlov — LDPE, HDPE a PP. V druhej &asti
experimentov sa sledoval vplyv ioniza¢ného Ziarenia na vyslednti pevnost’ lepenych spojov
realizovanych pomocou viacerych typov komeréne dostupnych lepidiel. V tejto suvislosti
mam otazku ¢im bol ovplyvneny vyber lepidiel.

Z hl'adiska formalneho st experimentalne vysledky spracované Statistickou analyzou na
velmi dobrej urovni vo forme velkého poétu obrazkov atabuliek, ktoré si doplnené aj
v dostato¢ne podrobnym popisom ziskanych vysledkov a naslednou diskusiou.

K vysledkovej Casti price mam nasledovné otazky, ku ktorym by sa mal autor vyjadrit’

pocas obhajoby dizerta¢nej prace:

- Ako je mozné zdovodnit, Ze dochadza aplikaciou vy$sSej davky Ziarenia nez 165 KGy
k zvySeniu kontaktnych uhlov zmécania a zniZeniu volnej povrchovej energie u LDPE
a HDPE ked’ zo stanovenia obsahu gélu vyplyva, Ze proces sietovania pokracuje aj aplikaciou

davky ziarenia 198 kGy d’alej ?

- M4 autor k dispozicii experimentalne udaje dokladujice vplyv kryStalickej Struktary
a hribky lamiel na proces oxidacie povrchovej vrstvy LDPE, resp. HDPE? Ako vplyva obsah

krystalickej fazy v PP na migréaciu radikalov z krystalickej do amorfnej oblasti?

- Je mozné uvaZovat Ciastocne aj uplatnenie mechanického ukotvenia lepidla
v povrchovej vrstve polymérov po aplikécii Ziarenia alebo sa jedna len o chemické ukotvenie

v ddsledku tvorby oxida¢nych skupin na povrchu polymérov?

- Sledoval sa aj vplyv skladovania vzoriek po oZiareni v atmosfére vzduchu na pevnosti
lepenych spojov? Su dosiahnuté zmeny v Strukture a chemickom zloZeni povrchovej vrstvy

polyméru ¢asovo stabilné?

Vys8ie uvedené otazky a pripomienky neznizuju vyznam rozsiahlej experimentalnej prace
autora a diskusiu vysledkov, a mali by prispiet k hladaniu suvislosti vyplyvajicich

z realizovanych experimentov ako celku.



Vysoko si cenim tieZ rozsiahlu publika¢nu aktivitu doktoranda sumarizovanu v zavere
prace, kde je uvedeny velky pocet publikécii, v ktorych vystupuje nielen ako spoluautor, ale
v 9 pracach je prvym autorom. Aplika¢ne cenna je aj prihlaska vyndlezu z roku 2014, ktora

“priamo savisi s vysledkami ziskanymi v ramci rieSenia dizertatnej prace.

Zaver: Na zdklade posudenia obsahovej aformalnej stranky dizertatnej prace, ako aj
splnenia cielov prace odporiéam pracu Ing. Martina Bedniika k obhajobe a po uspes$nej

obhajobe aj udelenie titulu PhD.
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