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	Komentáře k bakalářské práci:

	První věta v úvodu je úsměvná, cituji „HA se používá v kosmetice na přípravu různých krémů, které zaručí hladkou a mladou pleť“.

Velmi mírně řečeno, slovosled a formulace vět je na nechvalné úrovni. Tuto skutečnost lze pozorovat hned na úvodu k této bakalářské práci. Například první věta na straně 28 „Viskozita je vnitřní tření tekutin". Z překlepů lze upozornit na chemii dodanou od společnosti „Sogma Aldrich“, viz. strana 35.

Ne vždy se autor v textu správně odkazuje na obrázky. Nepovažuji za  vhodné opakované použití popisků obrázků ve vlastním textu hned za daným obrázkem,  viz. opakující se popisky obrázků od str. 16.

První odstavec na straně 31 popisující použití Ubbelohdeho viskozimetru by bylo lepší zařadit do části věnované vlastnímu experimentu.
V seznamu zkratek považuji za bezvýznamné psát například, že „°C je stupeň Celsia, jednotka teploty nebo cm3, centimetr krychlový, objemová jednotka“.

Nevhodně jsou rovněž uvedeny rovnice lineární regrese ve výsledcích práce s ohledem na neodpovídající si popisy os v rovnicích a na grafu.
Pevnou formu kyseliny hyaluronové naznačenou v příloze II si lze jen stěží představit tak, jak je zde vyobrazena.


	Otázky oponenta bakalářské práce:

	1) V podkapitole 1.3.4 píšete „Glykokalyx je ochranný povrch buněk, který je tvořený oligosacharidy“, dále se píše, že zde patří HA a další glykoproteiny. Jak by jste definoval oligosacharid?
2) Jak si představujete „systém vodíkových vazeb, který obsahuje dvoj šroubovici….“, jak je psáno v druhém odstavci na straně 15.
3) Vysvětlete rozdělení nenewtonských tekutin do tří hlavních skupin na straně 30 s ohledem na jejich viskoelastický charakter.
4) Jakým způsobem byla stanovena chyba střední hodnoty Hugginsovy konstanty ve výsledcích práce uvedených od strany 38?
5) Proč není viskozimetr typu 0a vhodný pro měření viskozity HA ve vodě, jak uvádíte na str. 39? Nejednalo se náhodou o typ Ia, který má logicky větší průměr kapiláry a tudíž kratší dobu průtoku než I? Konstanty jednotlivých typů viskozimetrů, viz. Tabulka 2, nesedí s běžnými standardy pro dělení a číslování viskozimetrů.
6) V popisku k obr. 23 na str. 40 uvádíte, že je zde vyobrazena závislost redukované viskozity na koncentraci (Na2SO4), je to pravda? Co se měnilo koncentrace HA v roztoku nebo iontová síla? Tato otázka platí rovněž pro další výsledky, z kterých není patrné, co se vlastně měnilo. Pokud se měnila koncentrace použitých solí, jaká byla koncentrace HA v roztoku?
7) Lze z výsledků uvedených v tabulkách 9 a 10 usuzovat na statisticky významný vliv jednotlivých solí na změnu charakteru rozpouštědla vzhledem k HA? Nepřekrývají se střední hodnoty Hk chybovými úsečkami?
8) O čem nám vypovídá hodnota limitního viskozitního čísla? Je pravda co této proměnné píšete v závěru Vaši práce?




V Zlíně dne 12.6.2015                   

Podpis oponenta bakalářské práce

Posudek oponenta bakalářské práce- experimentální práce		Strana 1/2
Verze 2015/05

image1.png
@ Univerzita Toméage Bati ve Zliné
Fakulta technologicka




