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Komentáře k bakalářské práci: 
Bakalářská práce Petra Nedbala se zabývá měřením mikrotvrdosti chemicko-tepelně zpracovaných 
ocelí třídy 11, 12, 14 a 16.  
Teoretická část pojednává o základním rozdělení ocelí, o tepelném a chemicko-tepelném zpracování, 
dále pak o měření tvrdosti se zaměřením na metodu instrumentované zkoušky DSI.  
Praktická část se zabývá přípravou vzorů, měřením a vzájemným srovnáním mikrotvrdosti daných 
ocelí. Jednotlivé výsledky zkoušek jsou přehledně zpracovány do grafů a slovně popsány. 
V práci postrádám hlubší diskuzi výsledků. Například, o čem jednotlivé naměřené veličiny vypovídají  
a co nám o metodě daného tepelného zpracování říkají. Práce obsahuje menší množství formálních 
nedostatků, jinak splňuje všechny body zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.   
Otázky oponenta bakalářské práce: 
1) V čem spatřujete výhody zkoušky tvrdosti DSI oproti jiným metodám? 
2) Z jakého důvodu byly voleny tři velikosti zatížení (0,5; 2; 5 N)? 
3) V grafu porovnávající vtiskové tvrdosti při různých zatíženích (Obr. 53) neuvádíte hodnoty 
naměřené pro další způsoby tepelného zpracování. Z jakého důvodu?  
 
 

V e Zlíně dne 1.6.2015                    

 

Podpis oponenta bakalářské práce 
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