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Dizerta¢na praca Studuje velmi aktualnu problematiku vplyvu radia¢ného siet'ovania dvoch typov
polyetylénu na ich teplotni odolnost. Ocefiujem, Ze v ramci dizertacnej prace bol vyhodnoteny
vplyv davky ziarenia a opakujiceho teplotného zat'azenia nielen na mechanické vlastnosti
polyetylénov v hmote, ale aj vplyv uvedenych faktorov na povrchové vlastnosti polyolefinov
S0 snahou o vysvetlenie stvislosti medzi zistenymi vlastnostami a Struktirnymi zmenami
polymérov. Praca je zamerana aplikaéne a domnievam sa, Ze vysledky ziskané pocas rieSenia

dizertanej prace su priamo vyuzitel'né v technickej praxi.

Hlavny ciel' dizertanej prace — $tadium vplyvu davky ioniza¢ného beta Ziarenia na
teplotni odolnost’ a mechanické vlastnosti je formulovany jasne, postupy dosiahnutia
stanovené¢ho ciela st uvedené detailne a Vv dostatonom rozsahu. Na zaklade vysledkov
uvedenych v dizertacnej praci mozno mézem konstatovat’, ze ciel’ prace bol splneny v celom

rozsahu.

V prehlade literatiry s popri zakladnych informaciach o rozdeleni polymérov uvedené
poznatky tykajuce sa jednotlivych typov polyetylénov. Druhd Cast’ su¢asného stavu riesenej
problematiky je venovana stru¢nému prehl'adu jednotlivych postupov modifikacie polymérov
sietovanim, priCom sa podrobnejsie venuje sietovaniu polymérov ziarenim. V texte uvodnej
Casti dizertanej prace spracovavajucej vel'ky objem 89 literarnych zdrojov sa vyskytuje
vel'mi maly pocet vyrazovych nepresnosti, resp. nejasnych formulacii a ako celok je tvodna
Cast’ uvadzajuca poznatky z literatury spracovana na vel'mi dobrej obsahovej aj formalnej
urovni. Napriek uvedenému konstatovaniu mam k tejto Casti tri pripomienky, resp. otazky:

- Ktory ztypov polyetylénov je na ziklade literd&rnych poznatkov najvhodnej$im

obalovym materialom z hladiska optickych, resp. bariérovych vlastnosti.. Udaje

uvedené v Casti 1.2.3 pre PE-LLD totiz nie su celkom presné.



- Oznacenie sietovacej reakcie naockovanych hydrolyzovanych alkoxy sildnov na s.23
pojmom ,,...hydroxylové skupiny se srazi do formy ...“ nie je spravne K akej reakcii
medzi hydroxylovymi skupinami silanolov dochadza?

- Tvrdenie na s.32, Ze ,, ...antioxidanty a stabilizatory, které se chovaji jako volné
radikaly, které pohlcuji vzdusny kyslik...” nevystihuje uplne podstatu procesu
pOsobenia antioxidantov. Aké druhy antioxidantov z hladiska mechanizmu ich

pdsobenia su pouzivané v polyolefinoch?

Cast’ zvolené metody spracovania obsahuje $pecifikaciu zakladnych typov polyetylénov
pouzitych na modifikaciu sietovanim pomocou beta ziarenia. K postupom mam pripomienku
tykajicu sa popisu metody hodnotenia tvarovej stalosti za tepla. Uvadza sa, Ze tvarova
stalost’ za tepla bola hodnotena pri 230°C, ¢o je ale teplota d’aleko nad teplotou tavenia oboch
testovanych polyetylénov. Vo vysledkovej casti je ale upresnené, Ze u nezosietovanych
materidlov sa hodnotit’ tvarova stalost’ nedala v dosledku roztavenia.

V prvej Casti hlavnych vysledkov prace autor sumarizuje vysledky vplyvu davky Ziarenia
na tvarovu stalost’, termomechanické vlastnosti, teplotu méiknutia , kripové chovanie a obsah
zosietovaného podielu oboch sledovanych materidlov — PE-LD a PE-HD. V druhej casti
experimentov sa sledoval vplyv teplotného zatazenia na vlastnosti oboch typov polyetylénov,
pricom su oddelene uvadzané vysledky tahovych skuSok, mikrotvrdosti, stanovenia stupia
krystalizacie, ako aj Struktarne charakteristiky pre PE-LD a PE-HD.

Z hl'adiska formalneho s experimentalne vysledky spracované Statistickou analyzou na
velmi dobrej urovni vo forme velkého poctu obrazkov a tabuliek, ktoré st doplnené aj
Vv dostato¢ne podrobnym popisom ziskanych vysledkov a naslednou diskusiou.

K vysledkovej Casti prace mam nasledovné otazky, ku ktorym by sa mal autor vyjadrit’

pocas obhajoby dizertacnej prace:

- Rozdielne chovanie sa PE-LD a PE-HD pri termooxida¢nom namahani méze byt okrem
Struktary retazca polyetylénu podmienené aj typom a obsahom stabilizdtorov. St zndme

stabiliza¢né systémy pouzité pre oba typy polyetylénu?

- Ako je mozné zdovodnit’ a vysvetlit' rozdielny charakter vplyvu teplotného zat'azenia
adavky ziarenia v pripade ,vtiskové tvrdosti“ a ,vtiskového modulu® pri merani

mikrotvrdosti?



- Napriek podrobnej Statistickej analyze nameranych dat nie je z porovnania zmien
niektorych vlastnosti zrejmé, ¢i zmena je Statisticky vyznamna alebo je v rdmci rozptylu
merani — napr. zmena modulu pruznosti v tahu (s.60) a aj iné vlastnosti je podla mdjho
nazoru S$tatisticky nevyznamna. Ziadam autora o uvedenie tychto udajov pri prezentacii

vysledkov dizertacnej prace.

- V experimentoch sa sledoval popri obsahu gélu aj rovnovazny stupefi napucania
Vv xyléne. Nebolo mozné na zdklade znamych rovnic platnych pre sietované systémy

vypocitat’ sietova hustotu oboch typov polyetylénov?

Vyssie uvedené otazky a pripomienky neznizuji vyznam rozsiahlej experimentalnej prace
autora adiskusiu vysledkov, a mali by skor prispiet k blizSiemu objasneniu suvislosti

vyplyvajucich z realizovanych experimentov ako celku.

Vysoko si cenim tiez rozsiahlu publika¢na aktivitu doktoranda sumarizovanti v zavere
prace, kde je uvedeny velky pocet publikacii, v ktorych vystupuje nielen ako spoluautor, ale

V 6 pracach evidovanych v databdze SCOPUS je prvym autorom.

Zaver: Na zaklade postudenia obsahovej aformalnej stranky dizertacnej prace, ako aj
splnenia cielov prace odporicéam pracu Ing. Alese Mizeru k obhajobe apo uspesnej

obhajobe aj udelenie titulu Ph.D.
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