Oponentsky posudek disertaéni prace Ing. Elisky Rajnohové

,,Stabilizace roztoki biopolymera“

Predlozena disertadni prace je monotematickou publikaci obsahujici shrnuti soucasného stavu
feSené problematiky nasledovany experimentalni asti s vysledky a diskuzi a zavérem.

V Gvodni &asti jsou také nadefinovany cile disertaéni prace, které predstavuji vyvinuti a
optimalizaci origindlniho postupu konforma¢ni stabilizace biopolymernich systémil v roztoku
s vyuZitim samoorganizagnich procesii pfi toku kapaliny generovaného teplotnim spadem.
Dale piedstavuji ptipravu disperznich systému se specifickou povrchovou aktivitou spojenou
se zmé&nou tokovych a rozmérovych charakteristik polymernich klubek ve vazb€ na pripravu
samonosnych folif. Jako materidly byly pouZivany polysacharidy v podob& hydroxyethyl
celul6zy a hyaluronanu sodného.

Cela teoretickd &ast je v rozsahu cca 50 stran a piedstavuje dobte zpracovany tvod do
problematiky spolu se shrnutim stévajiciho stavu poznani.

Experimentalni ¢4st nejprve detailn€ predstavuje specializované zafizeni, kterd byla vyvinuta
za ielem tvorby samoorganizagnich struktur. Zde by bylo vhodné uvést konkrétni piinos
doktorandKy pfi vyvoji zafizeni.

V dalgi &sti pokratuje popisem a diskuzi vysledki pfi studiu systémovych a procesnich
parametri piipravy roztokl vybranych polysacharidi na dlouhodobou zménu fyzikalné-
chemickych vlastnosti. V této &asti by obrazky 60 az 76 v ramci dané kapitoly mohly mit
stejny rozsah osy Y, coz by usnadnilo vnimani rozdilti mezi studovanymi parametry. Obrazek
91 m4 nevhodn& voleny rozsah osy X. Legenda mohla byt v popisu obrazku a jednotlive
k¥ivky v grafu by byly daleko pfehledngjsi.

Ve formé& ptilohy jsou ptilozeny publikace ve forme manuskriptu v recenznim fizeni ¢asopisu
a 2 &lanky, kdy u jednoho z nich (Chemické listy) je doktorandka prvnim autorem. V rdmci
piedstaveni disertadni prace by méla doktorandka take uvést sviij podil/pfinos k jednotlivym
publikacim.

Predlozena disertaéni prace obsahuje pomérné malo stylistickych chyb, je zpracovana

piehledné a ucelené.



Pro diskuzi v rimci obhajoby disertaéni prace mam nasledujici otazky:

1. Pfi reologickych experimentech byly nastaveny parametry: rychlost smykové
deformace 5-200 1/s, poéet métenych bodi 30, celkova doba testovani 120s, ¢as mezi
jednotlivymi opakovanimi 600s. Pro¢ pravé takové hodnoty?

2. Zkusebni t&lesa pro tahovou zkousku byla vyfezavana skalpelem podle Sablony. Pro¢
nebyla vysekavana?

3. Na str. 140 je zmifiovana vlhkost jako plastifika¢ni &inidlo. Jak byly vzorky pred
hodnocenim mechanickych vlastnosti kondicionovany?

4. V kapitole 8 je zmifiovano pokraCovani vyzkumu ve spole¢nosti Contipro. Je uzaviena

n&jaka licenéni &i obdobna smlouva?

Na zavér konstatuji, Ze predlozena disertatni prace splituje zdkonné pozadavky a doporuduji ji

k obhajobg.
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