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	Komentáře k diplomové práci:

	Předložená práce je napsána na velmi dobré úrovni, jsou zde přehledně shrnuty základní popisy jednotlivých složek zkoumaného systému, tedy popis TPE a pak retardérů hoření používaných pro polymery. Dále je popsána hydroizolační folie, její složení, funkce a požadované vlastnosti. 
V praktické části byly připraveny potřebné vzorky a ohodnoceny z hlediska mechanických vlastností, reologických vlastností a hořlavosti. Všechny výsledky jsou uvedeny v tabulkách či grafech, s patřičným komentářem a popisem skutečností, které ze získaných výsledků vyplývají. Celá praktická část je pak přehledně zhodnocena v závěru. Práce je logicky uspořádána, psána čtivým způsobem bez chyb a překlepů. 
Vzhledem k uvedenému doporučuji práci k obhajobě s hodnocením A - výborně. 

	Otázky oponenta diplomové práce:

	1. Na straně 23. je v textu uvedeno, že polymery při spalování se rozkládají za vzniku toxických plynů. Je to možno řící jako obecně platné tvrzení?
2. Jaké se používají další metody pro hodnocení hořlavosti?
3.Byly zkoumány případné synergické účinky nějaké kombinace/kombinací  Vámi používaných retardérů hoření?
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