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Analýza  zvrásnění  tenké  polymerní  vrstvy

 (téma)
Předkládaná bakalářská práce se zabývá analýzou zvrásnění tenkých polymerních vrstev a porózních polymerních materiálů. Z tenkých polymerních vrstev bylo analyzováno povrchové zvrásnění filmů 2-HEC, které vzniklo solidifikací roztoku tohoto polymeru pod vlivem teplotního pole (Bénar-Marangoniho konvekce). Z porózních materiálů byly analyzovány pěnové polyuretany.

Jedna se o experimentální typ práce, kterému odpovídá i 29 stran z celkových 49, věnovaných experimentálním výsledkům získaným z obrazové analýzy. V teoretické části je ve stručnosti zpracována problematika vzniku Rayleigh-Bénardových, respektive Bénard-Marangoniho buněk. 

Komentář:

· U popisu použitých obrázků chybí citace.

· Autorka by se měla vyvarovat drobných chyb ve formální úpravě a terminologii.

· V grafech a tabulkách chybí kompletní popisky a uvedení jednotek, což lze považovat závažnější nedostatek.

· Na str. 30 by bylo lépe porovnávat srovnatelné obrázky analyzované pomocí ruční nebo automatické volby výběru rozhraní Bénard-Marangoniho buněk.

· Nesedí závěry prezentované na str. 42 a 43, což je dáno pouze nepřesným vyjádřením.

Otázky:

· Ve kterých případech je možno použít automatickou obrazovou analýzu pomocí programu Tesselation? 

· Co je podmínkou získání srovnatelných výsledků z automatické a ruční obrazové analýzy?

Závěrem hodnotím práci jako velmi dobrou vzhledem k množství analyzovaných struktur a doporučuji k obhajobě. 

Návrh na klasifikaci bakalářské/diplomové práce:
                          B – velmi dobře
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