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O P O N E N T N Í   P O S U D E K   D I P L O M O V É   P R Á C E

	Téma:


	Zpracování keratinových odpadů.



Diplomová práce je vypracována v rozsahu 73 stran a po formální stránce je rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž text doplňuje 17 obrázků a 12 tabulek. Seznam použité literatury čítá 23 odkazů (monografie, periodika a elektronické zdroje). 

Teoretická části diplomové práce je zpracována stručně na 22 stranách. Autorka se věnuje stavbě zvířecích chlupů a je uveden přehled zvířecí srsti používané ke koželužskému zpracování. Autorka cituje Zákon 185/2001 sb., o odpadech. V kapitole 5 jsou zmíněny možnosti zpracování kolagenního a keratinového odpadu koželužského průmyslu a keratinového odpadu (peří) masného průmyslu vedoucí k přípravě bílkovinných hydrolysátů. Autorka rovněž naznačuje praktické použití bílkovinných hydrolysátů.


Přehlednost a členění teoretické části práce hodnotím jako uspokojivé. Výhrady mám k práci s odbornou literaturou, neboť vzhledem k praktickému zaměření diplomové práce na zpracování ovčí vlny bych předpokládal rozsáhlejší teoretickou studii zaměřenou na ovčí vlnu a možnosti jejího zpracování.

V experimentální části se diplomantka zabývala možnostmi enzymového rozkladu surové ovčí vlny ve 2 stupních. Autorka se rozhodla k plánování a vyhodnocování pokusů použít metodu faktorových experimentů, respektive schémat 23 a 32. Nicméně, před vlastními experimenty naplánovanými statistickými schématy, se rozhodla provést sérii 5 orientačních experimentů mající za cíl zjistit, jaké podmínky hydrolytického rozkladu (doba, teplota, koncentrace reagencií, způsob míchání atd.) mají faktický vliv na jeho efektivitu. Při soustavě experimentů 23 autorka sledovala vliv doby 2. fáze hydrolýsy, teploty 2. fáze a hydrolýsy a množství enzymu na % nerozložené vlny, přičemž v navazujících experimentech 32 eliminovala statisticky nejméně významnou proměnnou. Zjištěné hodnoty (% nerozložené vlny) byly statisticky zpracovány a výsledky jsou graficky presentovány. Podle výsledků diplomové práce je možné za poměrně mírných reakčních podmínek, 24 h inkubaci vlny při 50 oC v 0,1 M roztoku 2-mercaptoethanolu a následném hydrolytickém rozkladu při pH 9, 4% dávce enzymu na hmotnost vlny při 60 oC a době 14 h, dosáhnout cca 88% účinnosti hydrolytického rozkladu a získat tak keratinový hydrolysát.

Zvolená metodika zpracování experimentální části práce je dobrá. Výhradu mám k ne příliš obratné interpretaci a diskusi dat a rovněž k formulaci závěru práce. Přesto si myslím, že Bc. Anna Fialová splnila cíle práce a dosažené výsledky mohou přispět k problematice nakládání keratinovými odpady. Doporučuji její diplomovou práci přijmout k obhajobě.
Otázky k obhajobě:
1. Co Vás vedlo k tomu, že jste k hydrolytickému rozkladu ovčí vlny použila alkalásu ?

2. V čem spatřujete praktický přínos Vaší práce a jaké oblasti použití získaného keratinového hydrolysátu by podle Vás byly lukrativní ?
	Návrh na klasifikaci diplomové práce:
	                                 C – dobře


	
	

	
	           podpis oponenta diplomové práce


Datum: Ve Zlíně dne 01. 06. 2006.
Klasifikační stupnice:
	Stupeň ECTS
	Číselné vyjádření
	Slovní vyjádření

	A
	1
	výborně

	B
	1,5
	velmi dobře

	C
	2
	dobře

	D
	2,5
	uspokojivě

	E
	3
	dostatečně

	FX
	-
	nedostatečně


