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Dielektrická spektroskopie antistatických polyuretanových kompozitů.
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Diplomová práce Dielektrická spektroskopie antistatických polyuretanových kompozitů se zabývá vlivem amoniových solí na polyuretanovou matrici, zejména na její elektrické a mechanické vlastnosti.

Str. 10: Použít jako zdroj informací o průmyslové výrobě sazí, která začala roku 1904 Ottovu encyklopedii, která byla dokončena v roce 1909 není úplně šťastné.  V popisu se uvádí, že z tlakové nádoby se vyčerpá vzduch a naplní acetylénem o tlaku 2 atmosfér. Směs se zapálí jiskrou a v nádobě zůstane 1 m3 acetylénu 1 kg sazí a 1 m3 vodíku. Pokud není uvedeno kolik acetylénu v nádobě bylo, nemají další údaje smysl. Rozumím tomu dobře, že jiskra v acetylénu způsobí jeho samovolný rozklad na saze a vodík bez přítomnosti kyslíku?

Str. 11: Grafit není hornina.

Str. 22: Strany 22-28 jsou věnovány středoškolskému úvodu do elektrostatiky. Je napsán dosti kostrbatě a mám pochybnosti jestli tomuto textu diplomant dostatečně rozumí. Nevěřím, že věty typu „Elektrostatika je nejstarší známou formou elektřiny.“ jsou takhle napsány v použité literatuře. Myslím, že si diplomant mohl práci se sepisováním této pasáže ušetřit a nahradit třeba pseudoodvození Coulombova zákona stručným přehledem veličin a vztahů mezi nimi. Na jedné straně diplomant cítí potřebu důkladně rozebrat vztahy jako je Ohmův zákon, na druhé straně později operuje s pojmem relaxace jako s důvěrně známým.
Str. 33: Kapitolka Dielektrické metody je zpracována velmi povrchně ač měření těchto veličin je vlastním úkolem práce. Doporučuji aby diplomant tuto pasáž vysvětlil důkladněji aspoň při prezentaci. 

Str. 44: V posledním odstavci je uvedeno, že velikost částic sazí je 30 nm a byla zjištěna světelnou mikroskopií s odkazem na obr 19. Lze optickým mikroskopem pozorovat objekty 30 nm velké? Obrázek 19 je z optického mikroskopu?
Str. 50: Opravdu jsou polohy peaků v IR spektrech na stranách 48-50 v jednotkách kHz? Nejsou to cm-1? 
Str. 55: Kompozit PUR/saze vykazuje klasické perkolační chování. Systému PUR/sůl roste vodivost výrazně už při velmi malých koncentracích soli. Lze to nějak vysvětlit?

Str. 88: „Modul kompozitu se sazemi téměř monotónně stoupá, viditelné je anomální chování v perkolační oblasti u koncentrace sazí v kompozitu 12 hm. %.“ Je „perkolační“ chování modulu pružnosti nějak vysvětlitelné? Myslím, že by mohlo být vysvětleno lépe jako chyba měření.
Při obhajobě navrhuji zaměřit se na otázky ke stranám 55 a 88.

Při hodnocení práce je třeba si uvědomit, že její těžiště leželo v experimentu. Tento úkol diplomant bez výhrad splnil. Provedené experimenty jsou skutečně velmi rozsáhlé, diplomant měřil na širokém spektru vzorků velké množství různorodých parametrů. 
Proto doporučuji práci hodnotit stupněm A – výborně.
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