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Předložená bakalářská práce pojednává o botnání tuhých filmů hyaluronové kyseliny ve vodných roztocích NaCl, MgCl2, Kl, a KF. Práce má klasické členění. Po stručném úvodu, str. 7, následuje část I. – Teoretická část, zahrnující obecnou charakteristiku kyseliny hyaluronové, pojednání o stabilitě a Hofmeisterových řadách, stručný úvod do diskuse. II. část – Experimentální část, obsahuje přehled vlastností použitých látek a metody použité ke stanovení celkové tloušťky povrchové nabotnalé vrstvičky HA. V poslední části jsou uvedena ve formě „Výsledky a diskuse“ naměřená data. Stručný souhrn – pouhých 7 řádků předchází seznamu použité literatury, jako příloha jsou uvedeny 2 separáty prací, kterých je bakalářka spoluautorkou.
1) K předložené práci mám následující připomínky:

2) Teoretická část je nekompletní, nezahrnuje ani základní poznatky shromážděné vědátory za předcházejících 70 let. Především absentují odkazy na práce E .A. Balazse, L. Šoltese, J. Schurze, J. Demeestera a dalších a z pracovníků ÚFMI UTB především práce a patenty L. Lapčíka, jr.

Mnohé poznatky uvedené v prvé části nejsou kompletizovány příslušnými odkazy na autory, zkrátka citace nejsou odpovídající textu (str. 13, ...).

· Kapitola 3 – Diffusion – v této kapitole je celá řada nepřesností:

· druhá větě shora na str. 16 si žádá vysvětlení, hlavně zdůrazněním příčiny existence Brownova pohybu jako příčiny difúze.

· Je uvedená citace [10] na str. 16 a první věta v kapitole 3.1.  správná?

· Bylo by žádoucí definitorické rozlišení stacionární a nestacionární difúze a správné uvedení rovnice (1) a (2). Jaká je obecná definice „difúzního koeficientu“ a čím se liší od definice „difúzní konstanty“?

· Difúzní proces rozpouštění polymerů byl detailně rozpracován teoreticky i experimentálně v předcházejících 50-ti letech.

3) Poslední věta na str. 17 je nepřesná. Kdyby platilo uvedené tvrzení, nemusely by existovat problémy s přímým rozpouštěním, například celulózy. Jen nízkomolekulární krystalické látky se rozpouštějí bez indukční periody.

· Připomínky k experimentální části:

· příprava tuhých filmů polymerů je citlivá na přítomnost nečistot, zejména tenzidů a iontů ve výchozích látkách. Byla tato skutečnost kontrolována? Jak byly purifikovány roztoky HA a jak byly ošetřeny povrchy Petriho misek před odléváním?

· Při přídavku elektrolytů do roztoků, zejména vícemocných kationtů, dochází často ke vzniku temporálních sítí a ke změně pH. Jak byla tato skutečnost ošetřena ve Vašich případech?

· Klínová interferometrie byla zavedeny na konci 19. století a základní údaje se najdou v příslušných monografiích, zejména R. M. Barrera, G. S. Hartleye a J. Cranka. Detailní rozpracování této problematiky vykonali pracovníci Bratislavské školy, jež v šedesátých letech 20. století (vzniků zavedení příslušných počítačových programů). S jakou přesností byly určeny pozice rozhraní povrchové nabotnalé vrstvičky? 

Formální připomínka

Autorka je spoluautorkou dvou publikací. Jaký je již podíl na těchto?

Souhrnné hodnocení

Autorka osvědčila dostatečnou zručnost a vynaložila nemalé úsilí ke splnění úkolu. Proto doporučuji práci přijat k obhajobě  a hodnotím známkou velmi dobře (B).
Návrh na klasifikaci bakalářské/diplomové práce:


Velmi dobře (B)
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