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Betony na bázi geopolymeru

(téma)

Z porovnání sepsané práce se zadáním je zřejmé, že diplomant nejen že splnil úkol v celém rozsahu, ale že vykonal naprosto nadstandardní množství experimentální práce. Získal tak obrovské množství naměřených výsledků, což před něj postavilo náročný úkol tyto výsledky uspořádat, vyhodnotit a presentovat. Použil metody ternárního diagramu spolu se slovním vyjádřením optimální skladby dané míchané směsi geopolymerního betonu. Úroveň práce po všech stránkách odpovídá nejvyšším nárokům na diplomové práce kladeným. Dosažené výsledky představují mimořádný a přímý přínos pro praxi, právě vzhledem k vysokému počtu otestovaných složení geopolymerních směsí.
Způsob písemné presentace výsledků je standardní, ovšem s tím, že jejich uvedený mimořádně obrovský počet je pro čtenáře vysoce náročný. Domnívám se však , že tento vysoký počet výsledků je dán tématem práce a představuje pro diplomovou práci positivum nikoliv negativum.
Dotazy k obhajobě:

1. Jak konkrétně vzniká oxid uhličitý při výrobě cementu?
2. Na str. 11, 4 ř. zdola je nedokončená věta. Jaké je její plné znění?

3. Jaká je chemická podstata experlitu?

4. Proč v závěru uvádíte u geopolymerního betonu připraveného za použití pískovce pevnost po 7 dnech, zatímco u všech ostatních plniv uvádíte pevnost po 28 dnech.
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