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Opotřebení pryžových dílů

Diplomová práce Bc. Jana Nováka se zabývá opotřebením pryžových dílů. Téma práce je velmi aktuální a vychází z potřeb průmyslu, zabývající se výrobou zejména pneumatik (silně namáhané pneu). Diplomová práce je zpracována v rozsahu 91 stran + přílohy. 

Teoretická část má 42 stran a je zpracována velmi přehledně. Diplomant využil celou řadu dostupné literatury a velmi podrobně popsal výrobu pneumatik. Ve své rešeršní práci se zaměřil nejen na samotnou výrobu pneumatik,ale také na přípravu polotovarů, z nichž je pneumatika vyrobena. Jsou zde také zmíněny základní konstrukční typy pneumatik. Mimo jiné, diplomant popisuje i další typy zkoušek opotřebení pryžových dílů
Ve vlastní experimentální části byla provedena široká škála testů, která zahrnuje nejen zkoušky opotřebení, ale také zkoušky mechanických vlastností. Každá zkouška je v experimentální části velmi podrobně popsána. Rovněž zkušební zařízení, na kterém byly realizovány zkoušky opotřebení je velmi podrobně popsáno. Výsledky naměřených hodnot jsou vyhodnoceny a graficky znázorněny. Diplomant věnoval velkou pozornost statistickému vyhodnocení výsledků, které je v této práci velmi pečlivě zpracováno. Pomocí statistického vyhodnocení stanovil míry korelace mezi jednotlivými mechanickými vlastnosti a opotřebením. 
Diplomant pracoval samostatně a iniciativně  na řešení své práce. 
Práce má praktický význam. Doporučuji na dané problematice intenzivně pracovat i nadále a rozvíjet ji. 

Diplomová práce splňuje nároky kladené na tento typ práce a proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím
A - výborně.

Návrh na klasifikaci diplomové práce:
A - výborně
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