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Posudek dipLomové práce


Fyzikálně mechanické vlastnosti latexových vkládacích stélek.
Predložená diplomová práca je vypracovaná na 107 stranách. Obsahuje 18. obrázkov, 28. tabuliek, 44. grafov, zoznam symbolov a skratiek ako aj 4 prílohy.   Pre vypracovanie práce bolo použitých 22 literárnych prameňov, z ktorých nie je ani jeden zahraničný. Práca je formálne rozdelená do požadovaných kapitol, ktoré chronologicky na seba nadväzujú  a plne spĺňajú zadanie diplomovej práce.

Teoretická časť je rozdelená do štyroch kapitol, prvá kapitola popisuje zloženie obuvi , v druhej kapitole je zahrnutá problematika biomechaniky a deformít nôh, tretia časť je sústredená na informácie o latexe a v poslednej kapitole sú zhrnuté a popísane rôzne typy vkladacích stielok. 

V praktickej časti študentka načrtla ciele diplomovej práce ako aj postup pri meraní. Meranie bolo rozdelené do viacerých častí podľa vykonanej skúšky a to na skúšky na trhacom stroji, skúšky prenosovým útlmom, odrazové skúšky a a skúšky deformácie vplyvom statického zaťaženia. Tak isto je rozdelená aj analytická časť experimentálnej kapitoly. Diplomová práca okrem záveru obsahuje aj diskusiu výsledkov. Celkovo experimentálna časť je veľmi dobre rozdelená. 

Čo možno práci vytknúť sú malé gramatické chyby, v experimentálnej kapitole na str. 70. -72. a 82. - 83. popis grafov nesúhlasí s popisom osí x a y. Myslím si, že grafy znázorňujú vplyv hrúbky materiálu na maximálnu silu pre rôzne prídavky latexových materiálov a nie vplyv jednotlivých prídavkov materiálových skupín napríklad: KM na L. Taktiež nie je nikde vysvetlený pojem normální latex. Tabuľky zo strán 34, 38 a 41 nie sú úplne jasné. Posledné čo stojí za zmienku je, že popisy osí  x a y sú v niektorých grafoch uvedené anglicky a vzhľadom k tomu, že v práci nie je použitá ani jedna zahraničná literatúra taktiež , že celá práca je písaná v českom jazyku je anglický jazyk nevhodný pre popis grafov.

Celkovo je práca ale plnohodnotná s veľkým obsahom grafov a vyhodnotení a aj napriek niektorým  nedostatkom hodnotím prácu veľmi kladne a odporúčam ju k obhajobe.

Otázky:

1. Na strane 17. píšete, že deformácie nôh môžu byť získané a vrodené. Ďalej opisujete rôzne získané deformácie nôh ale neuvádzate vrodené. Ktoré deformácie nôh sú vrodené a stručne popíšte ako sa prejavujú?  

2. U grafického znázornenia vplyvu hrúbky materiálu na maximálnu  silu pri pretrhnutí u vzorky s obsahom farbiva, v kapitole skúšky ťahom uvádzate, že latex s obsahom farby zvyšuje maximálnu silu. Ale v celkovom zhrnutí tejto kapitoly str. 70 ako aj v diskusii výsledkov uvádzate, že vzorka s farbou túto silu znižuje. Ktoré tvrdenie je teda správne? Prečo je dôležitá táto skúška a je lepšie pre výsledný produkt ak materiál, z ktorého bol vyrobený má maximálnu silu v pretrhnutí vyššiu alebo nižšiu a prečo?

.

Návrh na klasifikaci diplomové práce: Odporúčam k obhajobe a hodnotím veľmi dobre.
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