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(téma)

Sledování kinetiky uvolňování antibakteriálních přísad z modifikovaných polymerních systémů
Předkládaná diplomová práce se zabývá vzájemnými vztahy mezi přípravou, strukturou a vlastnostmi antibakteriálních systémů na bázi PVC a širokospektrého antibiotika ampicilinu s různými hmotnostními poměry. Práce zahrnuje nejen samotnou technologii přípravy antibakteriálních polymerních systémů, ale taktéž širokou škálu experimentálních metod jako je optická mikroskopie, skenovací elektronová mikroskopie, agar test, spektroskopie ve viditelné a ultrafialové oblasti a tahové zkoušky.
V teoretické části jsou stručně shrnuty poznatky o vybraných přírodních i syntetických polymerech vhodných pro medicinální použití se speciálním zaměřením na PVC, dále potom poznatky o antibakteriálních činidlech a jejich účinku na patogenní mikroorganismy doplněné o stručný popis metod pro vyhodnocování účinnosti antibakteriálních přísad v modifikovaných polymerních systémech.
 I když se uvedená struktura může jevit jako dostatečná pro úspěšnou diplomovou práci, náplň jednotlivých kapitol a podkapitol je velmi rozporuplná. Například podkapitola o ampicilinu, stěžejní látce pro celou práci, obsahuje jen pět vět a je tak vůbec nejkratším tématem kapitoly antibakteriální činidla. Znamená to, že se neví, jak toto antibiotikum funguje, jakou má afinitu k polymerům potažmo k PVC? Mohla by tedy diplomantka vysvětlit, na jakém základě zvolila pro experimentální část právě toto antibiotikum? Je patrné, že podkladem pro rešeršní část byly převážně anglické časopisecké a knižní publikace, což se bohužel podepsalo na jazykové úrovni celé práce trpící těžkopádností překladu. Obzvlášť nesourodě působí kapitola zvaná Bezpečnostní aspekty použití PVC, kde chybí jakákoli logická návaznost jednotlivých odstavců. Dále bych práci vytkla časté překlepy (používání desetinných čárek i teček v textu a tabulkách, …) a věcné chyby (odkazy na neexistující obrázky,…). 
Otázky a připomínky k výsledkům a diskusím:

· Na straně 36 v diskusi k tahovým zkouškám diplomantka uvádí, že pro roztokově odlévané systémy je typický vysoký rozptyl hodnot tažnosti, mohla by diplomantka tento fakt vysvětlit?
· Jaký je názor diplomantky na vypovídající hodnotu modulu pružnosti pro 1 hm% v Tab. 1? 
· Rozdílné tahové chování filmů odlévaných z CYH  DMF by se daleko lépe posuzovalo při stejných podmínkách přípravy těchto filmů. Jaký byl důvod odpařovat DMF při 35 °C a CYH při pokojové teplotě? 
· Z Obr. 5. (strana 38) není patrné, která je vrchní strana vzorku, tedy strana skrze kterou docházelo k odpařování rozpouštědla. 
· Koncentrace uvolněného antibiotika z polymerní matrice je uváděna v jednotkách µg/g - z jakého důvodu?
· Odpovídají kinetické konstanty uvedené v tabulkách 4-7 křivkám v příslušných grafech?

  Závěrem mohu konstatovat, že přes výše uvedené výtky a připomínky se předložená diplomová práce zabývá originálním a aktuálním tématem a proto ji doporučuji k obhajobě.
Návrh na klasifikaci diplomové práce:
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