Str. 82-83 Na obrazcich 44-47 je uvedena v barevnych popiscich hodnota c, spiSe se
v8ak jedna o Ac, . Z uvedenych zavislosti mné také neni jasny zplisob odectu hodnoty
skelného pfechodu. Myslim si, Ze vhodnéj§im méfitkem obrazk( by tato hodnota mohla
byt Iépe patrna.

Str. 84- Moc nerozumim v obrazcich 48 a dale zavislosti teploty skeiného pfechodu na
teploté a ¢ase vytvrzovani, kde €as dosahuje zapornych hodnot.

PiedloZzena disertaéni prace je vyznamnym pfinosem pro vyzkum v oblasti
vytvrzovani epoxidovych pryskyfic. Bezesporu bude mit i vyuziti pro technickou praxi.
Z celé prace je patrné vysoké nasazeni autora a velice Uspésna snaha o spojeni
teoretického vyzkumu s technickou praxi. VySe uvedené dotazy a pripominky jsou
namétem do diskuse a rozhodné nijak nesnizuji kvalitu prfedlozené prace.

Jednoznaéné doporuéuji praci pfijmout k obhajobé a po jejim uspéSném obhajeni
udélit Ing. Janu Hrbackovi titul Ph.D.
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V Pardubicich 1.10.2006 Doc.Ing. Petr Kalerida, CSc.



