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Posudek diplomové práce


materiálově inženýrská charakterizace pur pěn


Předkládaná diplomová práce se zabývá mechanickými vlastnostmi vybraných materiálů na bázi polyuretanu.

V teoretické části jsou zpracovány aktuální poznatky o materiálech na bázi polyuretanu  a jsou zde popsány metody a zkoušky použité pro charakterizaci v praktické části.

V praktické části autor popisuje přípravu vzorků pro měření na jednotlivých zařízeních a dále vcelku logicky popisuje postupně každou metodu a postup měření s krátkou diskuzí vždy na konci kapitoly.

Výstupem celé diplomové práce jsou tedy naměřené charakteristiky jednotlivých materiálů, ovšem v diskuzi každé kapitoly jsou měřené materiály označovány různými způsoby – např. v metodě FTIR jsou označovány zelený, modrý, bílý a černý PUR bez diakritiky, ale v metodě DTA a DTG jsou materiály označovány jako první až čtvrtý vzorek a v měření pórovitosti je označení vzorek CMHR 3532 a další.

V diplomové práci chybí podrobnější diskuze výsledků se vztažením jednotlivých metod na jedno kritérium a není provedena celková sumarizace všech naměřených charakteristik, která je důležitou částí pro případnou optimalizaci, kdyby ji někdo na základě výsledků předložené diplomové práce navrhoval.

Z těchto důvodů také chybí diskuze vztahů mezi jednotlivými měřenými fyzikálními veličinami a dopad těchto vztahů a souvislostí na užitné vlastnosti vybraným materiálů.

Práce je zpracována jak pro obsahové tak po grafické stránce v dostatečné míře pro kvalitu úpravy diplomové práce. 

K práci nemám významnějších připomínek, jenom bych byl rád, kdyby diplomant při obhajobě zodpověděl následující dotazy:

1. V úvodu práce autor uvádí, že polyuretanové pěny se používají jako nejúčinnější tepelně-izolační materiál. Vyplývá z naměřených výsledků souvislost například velikostí a distribucí pórů a tepelně-izolačními vlastnostmi PUR pěn?

2. Jaký význam co se týká tepelně-izolačních vlastností má přítomnost vzduchu v PUR pěnách a které další fyzikální veličiny, které nebyly měřeny v předložené diplomové práci – významně ovlivňují tepelně-izolační vlastnosti materiálů. 

Po prostudování předložené diplomové práce konstatuji, že tato práce splňuje požadavky pro postoupení k obhajobě u státních závěrečných zkoušek a hodnotím ji známkou „C - dobře„.

Návrh na klasifikaci diplomové práce:


     C – dobře
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