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podpis recenzenta 

Diplomová práce Bc. Petra Montága obsahuje všechny nezbytné časti, tedy:

· Teoretickou a praktickou část

· Závěr

· Seznamy použitých zkratek, obrázků tabulek a příloh

Kladem diplomové práce je skutečnost, že je celá zpracovaná v anglickém jazyce. Zdá, se však, že teoretická část se možná až přehnaně věnuje historii bavlny. Skutečnost, že bavlnu známe při osoušení obličeje do ručníku či vklouznutí do bavlněných prostěradel, by mohla být nahryzana kapitolou pigmenty či barviva. Zde by mohl být vysvětlen rozdíl mezi těmito řekněme barvícími činidly. Dále je neujednocen styl tabulek, zejména v teoretické části. Pokud jsou tabulky kopírovány ze zdrojů, což pravděpodobně budou, chybí odkazy na literaturu, z které jsou data citována. 
Předpokládám, že úkolem diplomové práce byla snaha nějakým způsobem zbarvit směs polypropylenu a bavlny. Zde se mi výsledky zdají z pohledu recenzenta (či čtenáře, chcete-li) poměrně nejednoznačné. Zde bych ocenil jakékoli barevné fotografie výsledků vaší práce. Místo toho, je fotograficky zdokumentována pec, prací stroj atd. Výsledky barevnosti jsou uvedeny pouze v číselných hodnotách, z nichž devadesát procent spadá do intervalu 4-5 (ze stupnice 1-8 nemýlím li se)

Z teoretické části je patrné, že problematice zřejmě rozumíte. Bohužel toto, dovolte mi tento výraz, nedokážete prostřednictvím této práce přenést na osobu čtoucí tuto publikaci. Marně jsem se snažil zachytit se konkrétních výsledků alespoň ve vašem 7 řádkové závěru (již na stránce 59), bohužel však marně. Zde jsem se pouze dočetl, že další vývoj může barevnost (vybarvenost) polypropylenových směsí ještě zlepšit.  

Dotazy:

V tabulce 8 a 14 uvádíte koncentraci Basojet XP new jako 1 g/l. Dotaz zní: koncentrace na litr roztoku? Jak budete takový roztok připravovat? 
Považujete citaci z wikipedie za důvěryhodný zdroj? (tabulka 2)
Mám si vyložit jako výhodu bavlny „very good water up-take“? V jakých aplikacích je toto možné využít?
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